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Abstract 

Background and  Aims: Biocompatibility of endodontic sealers plays an important role in the success 

of root canal treatment. Hence, this study was conducted to compare the cytotoxicity of bioceramic sealer ( 

Sure-Seal Root) and resin based sealer(Adseal), on mouse fibroblast cell line L929 

Materials and Methods: In this experimental in vitro study, extraction of each sealer was obtained and 

incubated with dilutions of 1/2, 1/4 and 1/8 with fibroblast cell line for 48 hours in the cell culture media. MTT assay 

was employed to evaluate the cytotoxicity. Finally, the collected data were analyzed using One-way ANOVA and 

Tukey’s post-test . P<0.05 were considered statistically significant 

Results: MTT assay showed that higher dilutions of the tested materials resulted in higher viability of 

mouse fibroblast cell line L929. In both sealers, with increasing dilution, the survival rate of cells 

increased. Among two sealers, Adseal in all dilutions had lower cytotoxicity and higher cell viability 

percentage than sealer Sure-Seal Root ,showed that it was not significant in dilutions of 1/2and 1/8. 

respectively  (P=0.115) and (P=0.915), but it was significant in dilution of 1/4 .(P=0.001). 

Conclusion: Under limitations of this invitro study ,results of this study showed that AD Seal showed less 

toxicity than Sure seal root in all dilutions. 
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 :خلاصِ

٦ٔبِٮٝ  ٗيوٙي. ٞيف اُ ا٘ؼبْ ا ئ فبيا ٚٝيىٍٔبٖ ٍ زيىٍ ٔٛفم ئٟٕ بٍي٘م٘ ثٖ هيا٘يٚى٘ش يٞب َّيٕ يٕبٌُبٍ ٖزيُ ػبثقِ ٍ ّذؾ:

 ثٛى. 929Lٔٛٗ ٍىٜ  جَٚثلإزيف يَّٕٛ ٞب يثَ ٍٚ Adseal يٙيٍُ َّيٕٚ Sure-seal root  يىيَٕٛأيَّثيٕ زيٕٕ ٖٝئمب

 يٙي٘ي. ٭ٞبٍٜ ٞب يَيػياٌب٘ٝ ٭ٞبٍٜ ٌ Adseal  ٚSure-seal root يَّٞبياُ ٕ هي، َٞ  يٍٚبٞيٚآُٔب ي٦ٔبِٮٝ سؼَث ٗيىٍ ا :ٍ سٍؿْب هَاد

ٔ وٚز لَاٍ ٌَفشٙي. ٕذ ٤يىٍ ٔل 929Lٍىٜ  جَٚثلإزيف يٕب٭ز ىٍ سٕبٓ ثب َّٕٛ ٞب 48ثٝ ٔير  8/1ٚ  4/1، 2/1 يكبُٝ ثب ٍلز ٞب

 one-way ANOVA  ٚpost test يآٔبٍ يكبُٝ اُ دْٚٞ٘ س٤ٕٛ سٖز ٞب يٙي. ىاىٜ ٞب يبثياٍُ MTTثٝ ٍٚٗ  يِّٕٛ زيٕٕ ِاٖئ

Tukey’s ِييٌَى ِيآ٘ب  . 

ٔٛٗ  L929 جَٚثلإزيف يٙيٜ ٔٙؼَ ثٝ ُ٘يٜ ٔب٘يٖ ثبلاسَ ٍىٜ ِّٕٛ ٘يثبلاسَ ٔٛاى آُٔب يٞب ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٍلز MTTٕٙؼ٘  :ّبيبـتِ

وٕشَ ٚ  يِّٕٛ زيىٍ ٕٞٝ ٍلز ٞب، ٕٕ Adseal َّ،يىٚ ٕ ٗي. ىٍ ثبفزي ٘يَّٕٛ ٞب افِا يثمب ِاٖيٍلز، ٔ ٘يثب افِا َّي. ىٍ َٞ ىٚ ٕٛىٙ ئ

ٚ   ( P;115/0) تيىاٍ ٘جٛى .ثٝ سَس ئٮٙ  2/1ٚ8/1 يثبلاسَ ثٛى  وٝ ىٍ ٍلز ٞب Sure-Seal Root َّيثٝ ٕ ٖجز٘ يىٍٝي ُ٘يٜ ٔب٘يٖ ِّٕٛ

(915/0;Pِٚ )ىاٍ ثٛى . ئٮٙ 4/1ىٍ ٍلز  ي (001/0;P) 

 َّيٖ٘جز ثٝ ٕ يوٕشَ زيىٍٕٞٝ ٍلز ٞب ٕٕ  AD Seal َّي٘ٚبٖ ىاى وٝ ٕ  غي٦ٔبِٮٝ ٘شب ٗيا  يٞب زيثب سٛػٝ ثٝ ٔليٚى   : ًتيجِ گيشي

Sure seal root .ىاٍى 

   ٚٝيوب٘بَ ٍ َّيٕ ،يثمبئ ِّٕٛ ،زيٕٕكليذ ٍاطُ ّب: 

 

 هقذهِ:

يىي اُ  ٚيٌْيٟبي  اييٜ آَ ٔٛاى دَوٙٙيٜ وب٘بَ ٍيٚٝ 

ُيٖز ٕبٌُبٍي ٚ هبٝيز  ١ي ٔيىَٚثي آٟ٘ب ٔي 

ثٝ ٥ٍٛ لبثُ سٛػٟي  ثبٙي وٝ ثب٭ض ٔي ٙٛى ى٘ياٖ

٥َٛ ٭َٕ ثيٚشَي ىاٙشٝ ثبٙي ٚ ٭لاٜٚ ثَ ايٗ، ٔٛاىي 

بيي يه َٟٔ ٚ ْٔٛ وٝ وب٘بَ ٞبي ٍيٚٝ ٍا دَ ٔي وٙٙي ث

ٔٛطَ ٚ دبيياٍ اُ ٘٪َ اثٮبىي ثب سٛا٘بيي اِمبي ثيِّٛٛيىي 

ٚ  دبٕن ٞبي ِّٕٛي وٝ ثٝ ثبُٕبُي وٕه ٔي وٙٙي 

(1) .وٙي،ايؼبى 
 

ىٍ كبَ كب١َ اغّت وب٘بَ ٞبي ٍيٚٝ س٤ٕٛ ٔو٣َٚ 

ٞبي ٌٛسبدَوب ثٝ َٕٞاٜ ٕيَّ ٞبي ا٘يٚى٘شيه دَ ٔي 

ٚى٘شيه دَ ٙٛى. اّٝي سَيٗ ٭ّٕىَى ٕيَّ ٞبي ا٘ي

وَىٖ ف٢ب ٞبي هبِي ثيٗ ىيٛاٍٜ ٞبي وب٘بَ ٚ ٔو٣َٚ 

ٞبي ٌٛسبدَوب ٔي ثبٙي. ثٝ ٭ّز ايٙىٝ ٕيَّ ٞبي 

ا٘يٚى٘شيه ٔي سٛا٘ٙي ىٍ سٕبٓ ثب ثبفز ٞبي َْ٘ ٚ 

ٕوز ا٥َاف لَاٍ ثٍيَ٘ي ٚ ٕٔىٗ إز ثب٭ض اِشٟبة يب 

ٕبٌُبٍي اُ ٘٪َ ٕٕيز ٚ سبهيَ ىٍ اِشيبْ ٙٛ٘ي ، ثبيي 

آُٔبي٘ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ ٘شبيغ لبثُ لجِٛي  ثبفشي ٍٔٛى 

 (2،3) .ىاٙشٝ ثبٙٙي

لييٕي سَيٗ ٕيَّ ٞبيي وٝ ىٍ ىٍٔبٖ ٍيٚٝ إشفبىٜ 

 اَّٚ٘ٛ–ٔي ٙٛ٘ي ٕيَّ ٞبيي ثب سَويت اوٖيي ٍٚي 

. ا٘ي ٙيٜ اٝلاف ا٘يٚى٘شيه اٞياف ػٟز وٝ ٖٞشٙي

ىٍ ٍٔٛى ٔمبيٖٝ ٔيِاٖ ٕٕيز ِّٕٛي  ُيبىي ٦ٔبِٮبر

ثب ا٘ٛا٫ ٕيَّ  ZOEٞبي ثب دبيٝ  ٚ ٚاوٙ٘ ثبفشي ٕيَّ

(. ٦ٔبِٮبر ٘ٚبٖ ىاىٜ 4ٞبي ٍُيٙي  ا٘ؼبْ ٙيٜ إز)

ٍ ىٍٔبٖ ٍيٚٝ إشفبىٜ ٔي لييٕي سَيٗ ٕيَّ ٞبيي وٝ ى

 وٝ ٖٞشٙي اَّٚ٘ٛ–ٙٛ٘ي ٕيَّ ٞبيي ثب سَويت اوٖيي ٍٚي 

ىٍ  ُيبىي ٦ٔبِٮبر. ا٘ي ٙيٜ اٝلاف ا٘يٚى٘شيه اٞياف ػٟز

ٍٔٛى ٔمبيٖٝ ٔيِاٖ ٕٕيز ِّٕٛي ٚ ٚاوٙ٘ ثبفشي ٕيَّ ٞبي 

. (4)ثب ا٘ٛا٫ ٕيَّ ٞبي ٍُيٙي  ا٘ؼبْ ٙيٜ إز ZOEثب دبيٝ 

وٝ ٕيَّ ٞبي ثب ثئ ٍُيٙي ٚيٌْي ٦ٔبِٮبر ٘ٚبٖ ىاىٜ ا٘ي 

 ZOEٞبي فيِيىي ثٟشَي ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ ٞبي ثب ثئ 

( 5)ىاٍ٘ي
 

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٔلٞٛلار ٘بٙي اُ ٔشبثِٛيِٜ ٙيٖ ٕيَّٞب 

ٕٔىٗ إز اطَ سوَيجي ثٍَٚي دَِٚيفَإيٖٛ ِّٕٟٛبي دَي 

ٍاىيىٛلاٍ ٚ اِشٟبة ٚ ثٟجٛى سبهيَي ىٍ ىٍٔبٟ٘بي ا٘يٚىٚ٘شيه 

ٙي ثٙبثَايٗ ٕيَّٞبي وب٘بَ ٍيٚٝ ثبيي ٕبُوبٍي ىاٙشٝ ثب

ثبفشي  ثب ثبفز ٞبي ا٥َاف ٍيٚٝ ىاٙشٝ ثبٙٙي  ٚ  ثبيٖشي اُ  

هبٍع ٙيٖ  آٟ٘ب ثٝ ثبفز ٞبي ا٥َاف ٍيٚٝ ػٌّٛيَي ٙٛى. 
سٕبٔي ٕيَّٞب ىٍ َٔاكُ اِٚيٝ وبٍثَى ىاٍاي ٦ٕٛكي اُ   (6)

 ٕٕيز ٖٞشٙي ٚ ثٝ ٍَٔٚ ُٔبٖ ثب وبُٔ ٙيٖ ٕشيًٙ آٟ٘ب 

 (7،8) .ٕٕيز آٟ٘ب وبٞ٘ ٔي يبثي
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ثي ٕبٌُبٍي ثبفشي ٚ ثمبئ ِّٕٛي ٍٟٚٙبي ٔوشّفي ػٟز اٍُيب

-(dimethyl-thiazoyl-4,5)-3ٚػٛى ىاٍى وٝ يىي اُ اٟ٘ب 

2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT)  ٝٔيجبٙي و

(9) .ثٍٞٛر ٕٚيٮي إشفبىٜ ٔي ٙٛى
 

ٕٙؼ٘ ٕٕيز ِّٕٛي ثٝ ٥ٍٛ ٌٖشَىٜ ىٍ ٦ٔبِٮبر ٕٓ ٙٙبٕي 

، LDH leakage assayآُٔبيٍٚبٞي إشفبىٜ ٔي ٙٛى. 

protein assay  ،neutral red  ٚMTT assay  ٍٗايغ سَي

ٔٛاٍىي ٖٞشٙي وٝ ثَاي سٚويٜ ٕٕيز ِّٕٛي يب ُ٘يٜ ٔب٘يٖ 

ِّٕٛي دٔ اُ لَاٍ ٌَفشٗ ىٍ ٔٮَٟ ٔٛاى ٕٕي ثٝ وبٍ ٔي 

  (10).ٍٚ٘ي

يه ٕيَّ ٍُيٙي    AD seal(Meta biomed.Korea)ٕيَّ 

ٍُيٙي  إز وٝ ىٍ ٔبيٮبر ثبفشي ٘بٔلَّٛ إز ،ٕيَّٞبي

ٚيٌْيٟبيي ٔب٘ٙي ؿٖجٙيٌي ثٝ ٕبهشبٍ ٭بع ،ُٔبٖ وبٍوَى وبفي 

ٚ سٛا٘بيي ٕيُ هٛة ٚ لبثُ لجِٛي ىاٍ٘ي . ايٗ ٕيَّ  ىٍ 

٦ٔبِٮبر  ٕبٌُبٍي هٛثي ٍا ثب ِّٕٟٛبي ِٔا٘ٚيٕي ٚ ثبفز 

 (1،8) .دَيٛىٚ٘شبَ ٘ٚبٖ ىاىٜ إز

يه ٕيَّ   Sure seal root( SureDent.Korea)ٕيَّ.

ٚ سٍِيمي إز وٝ ثَاي دَوَىٖ  ىائٕي وب٘بَ ثيَٕٛأيه  

ٍيٚٝ ٕبهشٝ ٙيٜ إز. ثَ دبيٝ سَويت وّٖيٓ ٕيّيىبر إز 

وٝ ٞييٍٚفيُ إز ٚ ثَاي ٕفز ٙيٖ ٘يبُ ثٝ ك٢ٍٛ آة ىاٍى. 

ايٗ ٕيَّ ىٍ ٥َٛ ٕشيًٙ ٔٙمج٠ ٕ٘ي ٙٛى ٚ ُيٖز ٕبٌُبٍ ٚ 

(، ٍاىيٛادٖيشي ثبلا، PH=12إشئّٛ٘يه، آ٘شي ثبوشَيبَ )

يّيه، سلَيه سٚىيُ ٞييٍٚوٖي آدبسيز، ُٔبٖ وبٍوَى ٞييٍٚف

ٚ ٕفز ٙيٖ اييٜ آَ ٚ هٛاٛ فيِيىي ثٖيبٍ هٛثي اُ هٛى 

(11،12) .٘ٚبٖ ٔي ىٞي
   

اُ ثيٗ ٕيَّ ٞبيي ٔٛػٛى ىٍ ثبُاٍ، ٕيَّ ٞبي ثب ثئ ادٛوٖي 

ٍُيٗ ثٝ ٥ٍٛ ٌٖشَىٜ اي ىٍ ىٍٔبٖ وب٘بَ ٍيٚٝ إشفبىٜ ٔي 

َأيىي وٝ ثٝ سبٌُي ٔٮَفي ٙٛ٘ي. اُ ٥َفي ٕيَّ ٞبي ثيٕٛ

ٙيٜ ا٘ي ٘يِ ٚيٌْي ٞبي فيِيىي، ٙيٕيبيي، ٔىب٘يىي ٚ 

ثٝ ىِيُ ػييي ثٛىٖ  (13).ثيِّٛٛيىي ػٌاثي ىاٍ٘ي

ٚ إٞيز ىٕز يبفشٗ ثٝ   sure root sealٕيَّثيَٕٛأيه 

ٕيَّ ٔٙبٕت ػٟز افِاي٘ ٔٛفميز ىٍ ىٍٔبٟ٘بي ٍيٚٝ ى٘ياٖ 

ي ايٗ ٕيَّ ٍا ثبإشفبىٜ ثَ آٖ ٙييٓ ىٍ ايٗ ٦ٔبِٮٝ ٕٕيز ِّٕٛ

 ٔمبيٖٝ وٙيٓ.Ad sealثب ٕيَّ   MTTاُ سٖز 

 

 هَاد ٍ سٍؽ ّب:

 شٝيوٕ تيلجُ اُ ا٘ؼبْ  ثٝ سٞٛ  يٍٚبٞيآُٔب ي٦ٔبِٮٝ سؼَث ٗيا

 يىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙى يدِٙى ٖزيُ ياهلاق ىٍ دْٚٞ٘ ٞب

 (IR.MAZUMS.REC.1398.177 )ٔبُ٘يٍاٖ ثب وي اهلاق

 .ييٍٕ

 Adseal (Meta يٞب ثٝ ٘بْ يسؼبٍ َّي٦ٔبِٮٝ اُ ىٚ ٕ ٗيا ىٍ

biomed.Korea) ٚ(sure-seal root  SureDent.Korea)  

 َّي٥جك ٍٚٗ وبٍهب٘ٝ آٔبىٜ ٙي. ٕ Adseal َّيإشفبىٜ ٙي. ٕ

Sure-seal root يمئو٣ّٛ ٙيٜ إز ٚ ثٍٞٛر سٍِ ٘ياُ د 

 إشفبىٜ ٙي

  :َّٕٛ ٞب يٕبُ آٔبىٜ

اُ سب٘ه اُر هبٍع   L929ٔٛٗ جَٚثلإزيٍىٜ ف يِّٕٟٛب

 ((Nunc- Denmarkَٔث٬ ٕشَيٕب٘ش 75ٜ ٚ ىٍ فلإه ٙي

 Dulbeccos Modified Eagles (DMEM )٤ئل يكبٚ

Medium ٙٙيٜ ثب يغ (FBS  ) Fetal bovine serum  ٚ

 Panasonic) وٚز ىاىٜ ٙي. ِّٕٟٛب ىٍ ا٘ىٛثبسٍٛ هيٛسيث يآ٘ش

Healthcare Corporation of north America) يىٍ ىٔب 

وٚز  ٤يا٘ىٛثٝ ٙي٘ي. ٔل CO2  5%ٚ ىٍَايىٍػٝ ٕب٘ش 37

. دٔ اُ دَ ٙيٖ وف فلإه اُ ييٌَى ٠يٍُٚ سٮٛ 3آٟ٘ب َٞ 

ٙي٘ي.  ٬يَّٕٛ ثب ا٘ؼبْ دبٕبّ، ِّٕٟٛب ثٝ ؿٙي فلإه سُٛ

 .ييٌَى ٝيسٟ َاٖيدبٕشٍٛ ا شٛيِّٕٟٛب اُ ثب٘ه ِّٕٛي َٔوِ اٖ٘ش

 :ٞب َّي٭ٞبٍٜ ٕ يٕبُ آٔبىٜ

ثلافبّٝٝ لجُ  Adseal ٚ Sure-seal root يَّٞبياُ ٕ هي َٞ

َٚ ) ل٦َ  24 زيدّ ياُ ٕوز ٙيٖ، ىاهُ ؿبٞه ٞب

َٞ  ئشَ( لَاٍ ىاىٜ ٙي٘ي )ثَا يّئ 2ٔيّي ٔشَ ٚ اٍسفب٫ 16.2

 وٚز ٤ياُ ٔل شَيِ يّئ 5/2ؿبٞه(. ٕذٔ  3 َّيٕ

DMEM ٚفبلي يِٚ هيٛسيث يآ٘ش يكب FBS  ثٝ َٞ ؿبٞه
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٘ىٛثبسٍٛ ثب ٕب٭ز ىٍ ا 48ٌٔوٍٛ ٕذٔ ثٝ ٔير  زيّا١بفٝ ٙي. د

لَاٍ ىاىٜ ٙي. دٔ اُ   CO2 % 5 ٚ ٍَاىيىٍػٝ ٕب٘ش 37 يىٔب

 ٘يآُٔب يثٝ ِِٛٝ ٞب َّيَٞ ٕ يوٚز ٍٚ ٤ئير ٔل ٗيا

 .ا١بفٝ ٙي FBS %10 ٔٙشمُ ٚ ثٝ آٖ

ىٍ ٘٪َ  1/1ثب غّ٪ز  َّيٕ ي٭ٞبٍٜ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ كبٚ ٗيا

 يغّ٪ز ٞب يكبٚ يوٚز ٞب ٤ئل ٝيسٟ يٌَفشٝ ٙي. ثَا

 يٍا ثٝ ٥ٍٛ ٔشٛاِ 1/1ٕ٘ٛ٘ٝ  َّ،يٕاُ  يوٕشَ

 (Serial dilution) وٚز ٤يٚ ثب إشفبىٜ اُ ٔل DMEM 

 يسب ٍلز ٞب ٓيٕ٘ٛى كيٍل FBS 10% ٚ هيٛسيث يآ٘ش يكبٚ

 .ٙي ٝيثٝ ٥ٍٛ ػياٌب٘ٝ سٟ َّٞبياُ ٕ هيَٞ  ُا 8/1، 4/1، 2/1

 :ثَ ِّٕٟٛب  َّٞبيٕ زيٕٕ يثٍَٕ

ٙٙبهشٝ ٙيٜ  زيٕثب ٕ يجي٦ٔبِٮٝ وٙشََ ٔظجز سَو ٗيىٍ ا 

إشفبىٜ ٙي ٚ  ٗيدلاس ٔيٕ يثٛى وٝ اُ ىاٍٚ ىٍٝي 100

٘ياٙشٝ ٚ  يشيٌٛ٘ٝ ٕٕ ؾيثٛى  وٝ ٞ يوٚش ٤ئل يوٙشََ ٔٙف

 ٙي يٜيٌَٜٚ ٞب ٖ٘جز ثٝ آٖ ٕٙؼ ٝيثٛى وٝ ثم يثٝ ٭ٙٛاٖ ٔلاو

. 
 L929 ٍىٜ جَٚثلإزيف يِّٕٛي، ِّٕٟٛب زيثٍَٕي ٕٕ ػٟز

 ٤ئل يكبٚ 75cmز فلإه وٚ 2اُ سب٘ه اُر هبٍع ٚ ىٍ

 هيٛسيٚ آ٘شي ث يٌبٚ ٗيٚ غٙي ٙيٜ ثب َْٕ ػٙ DMEMوٚز

(100 u/ml Penicillin،Streptomycin100 µg/ ml)  ٍٚى

. دٔ اُ  ٓيا٘ىٛثٝ ٕ٘ٛى CO2% 5ٚ  ٍَاىيىٍػٝ ٕب٘ش37 يىٔب

 ٮيي٥ج ٖٛيفَإياُ دَِٚ ٙبٖيدبٕبّ ِّٕٛي ٚ ا٥ٕ ٙيا٘ؼبْ ؿ

ٚز ػيا ٙيٜ ٚ دٔ اُ اُ فلإه و ٗيذٖيآٟ٘ب، ِّٕٟٛب ثب سَ

وٚز ٔٙشمُ  زيثّٛ، ثٝ دّ ذبٖيُ٘يٜ ثٛىٖ آٟ٘ب ثب سَ بثيياٍُ

ٕب٭ز ىٍ ا٘ىٛثبسٍٛ سلز  48ثٝ ٔير  زيٙي٘يٚ ٕذٔ دّ

وف  ثٝإشب٘ياٍى ًوَ ٙيٜ ىٍ ثبلا لَاٍ ٌَفز  سب ِّٕٟٛب  ٤يَٙا

 sure seal يَّٞبيثـٖجٙي. ٕذٔ ِّٕٟٛب ثب ٭ٞبٍٜ ٕ زيدّ

root  ٚ Ad seal ٕب٭ز  48ًوَ ٙيٜ ثٝ ٔير  يٟبٚ ىٍ ٍلش

ُٔبٖ ٍٔٛى ٘٪َ، ىٍٝي ُ٘يٜ ٔب٘يٖ ِّٕٟٛب  بٖيا٘ىٛثٝ ٙي٘ي. ىٍ دب

-MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5     ثب سٖز

diphenyltetrazolium bromide) ٍَٕ(14).ٙي يث 

 

 MTT آُٖٔٛ

ثٝ َٞ  َّيٕ ئُبٖ ٔؼبٍٚر َّٕٛ ٞب ثب ٭ٞبٍٜ  بٖياُ دب دٔ

 mg/ml 5 اُ ٔلَّٛ ml 20  ز،يدّ يباُ ؿبٞه ٞ هي

MTT ّٕب٭ز  2ِّٕٟٛب ثٝ ٔير  يكبٚ زيا١بفٝ ٙي. ٕذٔ د

 ييوٚز ٍٚ ٤ئير ٔل ٗيٙي. دٔ اُ ا يىٍ ا٘ىٛثبسٍٛ ٍٟ٘ياٍ

 ُئش يى شَيىَِٚئ 100ٚ ثٝ َٞ ؿبٞه  ٝيَّٕٛ ٞب سوّ

ا١بفٝ ٙي سب ًٍ٘ ( إِٓبٖ Merk) (DMSO)-ييٖبِٕٛفٛو

 ٗييسٮ يٕذٔ ثَا ييٛى كُ ٕ٘بٙيٜ ٍا ىٍ ه بيفٍٛٔبُاٖ اك

 570َٞ ؿبٞه ىٍ ٥َٛ ٔٛع  يٙير ًٍ٘ كبُٝ، ػٌة ٍ٘ٛ

  Elisa readerىٕشٍبٜ٘ب٘ٛ ٔشَ( س٤ٕٛ  630٘ب٘ٛ ٔشَ )ثب ٍفَ٘ٔ 

(Awareness Technologyinc)  يٙي. ىٍٝي ِّٕٟٛب ٗييسٮ 

 (14) .يئلبٕجٝ ٌَى َيُ ث٦ُٝ٘يٜ اُ ٍا

100 × ( / ػٌة  وٙشََ يؿبٞه ٞب يػٌة ٍ٘ٛ ٗيبٍ٘ئ

َٞ ؿبٞه( ; ىٍٝي ِّٕٟٛبي ُ٘يٜ يٍ٘ٛ  

 PRISM Ver.3ثب إشفبىٜ اُ َْ٘ افِاٍ  ئلبٕجبر آٔبٍ ٝيوّ

٥َفٝ  هي ب٘ٔيٚاٍ ِيىاىٜ ٞب ثب ٍٚٗ آ٘بِ ٖٝيا٘ؼبْ ٙي ٚ ٔمب

(one-way ANOVA ٚ )Tukey’s post test  ٍٝٛر ٌَفز

ٚ .05/0<P ٙىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٙي. يىاٍ يثٝ ٭ٙٛاٖ ٔٮ 

 

 يبـتِ ّب:

٘شبيغ ايٗ ٦ٔبِٮٝ   ثَ ٍٚي ِّٕٟٛبي فيجَٚثلإز ٔٛٗ ٍىٜ  

٘ٚبٖ ىاى وٝ ٌَٜٚ وٙشََ ٔٙفي ثيٚشَ ٔيِاٖ  L929ِّٕٛي 

دلاسيٗ( وٕشَيٗ  كيبر ِّٕٛي ٚ ٌَٜٚ وٙشََ ٔظجز )ٕئ

 (1ٔيِاٖ كيبر ِّٕٛي ٍا ىاٙشٙي .)ٕ٘ٛىاٍ

ٕٞـٙيٗ ىٍ َٞ ىٚ ٕيَّ ثب افِاي٘ ٔيِاٖ ٍلز  ،ىٍٝي ُ٘يٜ 

 ADٔب٘يٖ سٮياىِّٕٟٛب افِاي٘ يبفز . ىٍثيٗ ىٕٚيَّ،.ٕيَّ 

seal  ٖىٍ ٕٞٝ ٍلز ٞب ٕٕيز ِّٕٛي وٕشَٚ ىٍٝي ُ٘يٜ ٔب٘ي

٘ٚبٖ ىاى Sure seal rootِّٕٛي ثيٚشَي ٍا ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ 

  =P  115/0ٔٮٙي ىاٍ ٘جٛى  ثٝ سَسيت )  8/1ٚ 2/1وٝ ىٍ ٍلز 

ٚ0.915P= 001/0 (ٔٮٙي ىاٍ ثٛى  4/1( ِٚي ىٍ ٍلز 

;P.)َٚ(2ٚ 1)ػي 



 

 ٚ ٕٞىبٍاٖ  وٖٛٞبٍ  يىوشَ ا٭٪ٓ كياى                                                                                                                                             50

 

   79/ديبدي 1403  ثٟبٍ           /      اَٚ  /ٕٙبٍٜ  ثيٖشٓ ٚ يىٓ  ٝ سلميك ىٍ ٭ّْٛ ى٘يا٘ذِٙىي/ىٍٜٚ ٔؼّ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اص  8/1، 4/1، 2/1: هيضاى صًذُ ثَدى ػلَل ّب دس سقت ّبي 1ًوَداس 

 929Lثش سٍي سدُ ػلَلي  Sure root seal  ٍAdseal ػيلشّبي

 

 

، 2/1دسصذ صًذُ هبًذى ػلَلي دس ثيي سقت ّبي  : هقبيؼ1ِجذٍل 

ثش سٍي سدُ  Sure root seal  ٍAdsealاص ػيلشّبي  8/1، 4/1

 929Lػلَلي 

 

اص  8/1، 4/1، 2/1ويت ػلَلي دس ثيي سقت ّبي ػهيضاى  -2جذٍل

 929Lثش سٍي سدُ ػلَلي  Sure root seal  ٍAdsealػيلشّبي 

 

 

 

 

 بحث: 

ىٍٔبٖ وب٘بَ ٍيٚٝ ثٝ دبوٖبُي وبُٔ ٚ دَوَىٖ ٔٛفميز ىٍ 

ٕيٖشٓ وب٘بَ ٍيٚٝ ثب ٔٛاى ٕبٌُبٍ ثبفشي ثٝ ٔٙ٪ٍٛ ديٍٚيَي اُ 

(15).سلَيه ثبفز دَي ٍاىيىٛلاٍ ثٖشٍي ىاٍى
  

اٍ٘٪َ وّيٙيىي ٕيَّٞب ثٝ ٍٝٛر سبُٜ سٟيٝ ٙيٜ)ٕز ٘ٚيٜ ( 

إشفبىٜ ٔي ٙٛى  ٚاوٖشَّٖٚ ٕيَّٞب ثٝ ٘بكيٝ دَي آديىبَ  ثٝ 

سٕبٓ ٖٔشميٓ ٕيَّ ثب ثبفز دَي آديىبَ ٕٔىٗ إز  ىِيُ

ثب٭ض ىٍى ٚ دبٍإشِي ٙيٜ ٕٚٞـٙيٗ ٕيَّٞب ٍٚي َّٕٛ ٞبي 

ىٍ ٘بكيٝ دَي آديىبَ ٔي  ايٕٙي اطَ ٔي ٌٌاٍ٘ي ٚ ثب٭ض اِشٟبة

 ٙٛ٘ي ٚ ىٍ ٘شيؼٝ ثَ ٔٛفميز ثبِيٙي ىٍٔبٖ سبطيَ 

  (16،17)ٌٌاٍىٔي

ىٍ وّيٙيه ثبيي ثٙبثَايٗ َٞ ٔبىٜ ػيييي لجُ اُ إشفبىٜ 

ثٕٛيّٝ سٖشٟبي ٕبٌُبٍي ثبفشي ٔظُ وٚز ِّٕٛي ٚيب ايٕذّٙز 

 (8)ٞبي ىاهُ إشوٛا٘ي يب ُيَدٕٛشي اٍُيبثي ٙٛى.

ىٍ اٍُيبثي ٕٕيز ِّٕٛي ٔٛاى ا٘يٚى٘شيه، اُ ٍىٜ ٞبي ِّٕٛي 

إشفبىٜ  ٔٛٗ L929ٔشفبٚسي اُ ػّٕٝ فيجَٚثلإز ٞبي ٍىٜ 

ىٜ ٞبي ِّٕٛي ىٍ ٦ٔبِٮبر ٔيٚٛى . وٝ يىي اُ دَ وبٍثَى سَيٗ ٍ

In vitro  ٔي ثبٙي .. ىٍ ٦ٔبِٮٝ كب١َ ٘يِ ػٟز ثٍَٕي

اُ ايٗ ٍىٜ ِّٕٛي ٚ سٖز  In vitroٕٕيز ِّٕٛي ثٝ ٍٝٛر 

MTT  ٚ إشفبىٜ ٙي. ٞيف اُ ا٘شوبة ايٗ َّٕٛ، آٔبىٜ ٕبُي

وٚز ىاىٖ إٓبٖ آٖ ثٛى وٝ ٘شبيغ لبثُ سىَاٍي ٍا فَاٞٓ ٔي 

 ( 18،19)وٙي

ثَاي ٕٙؼ٘ ُ٘يٜ ٔب٘يٖ  MTTَ، اُ ٍٚٗ ىٍ ٦ٔبِٮٝ كب١

ِّٕٛي إشفبىٜ ٙي وٝ اغّت ثَاي سٮييٗ كيبر ِّٕٛي ثٝ ى٘جبَ 

لَاٍ ٌَفشٗ ىٍ ٔٮَٟ ٔٛاى ٕٕي إشفبىٜ ٔي ٙٛى اُ ِٔايبي 

، ىلز ثبلا، ٕبىٌي، لبثّيز ا٥ٕيٙبٖ ٚ  MTTىيٍَ ٍٚٗ 

 ٖ٘جز ثٝ ٕبيَ ٍٟٚٙبي اٍُيبثي ٕٕيزٔمَٖٚ ثٝ َٝفٝ ثٛىٖ 

 (.20) إز

ب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ لَاٍىاىٖ ٖٔشميٓ ٕيَّٞب ىٍ ٔؼبٍٚر ِّٕٟٛب ث

ثٮ٢ي  ىٍ ،اكشٕبَ إٓيت ثٝ ِّٕٟٛب ٍا افِاي٘ ٔي ىٞي،

 (1،14).٦ٔبِٮبر اطَار ٕٕيز ٭ٞبٍٜ ٕيَّٞب ٍا ثٍَٕي ٔي وٙٙي

ٔب٘ٙي  غّ٪ز، ُٔبٖ ، ٫ٛ٘ سٖز، َّٕٛ ٍٔٛى إشفبىٜ ٚ  ي٭ٛأّ

ٍُيبثي ٕٕيز سبُٜ يب ٕفز ثٛىٖ ٕيَّ ٔي سٛا٘ي ثٍَٚي  ا

ٕيَّٞب اطَ ىاٙشٝ ثبٙي  ،  ىٍ ٘شيؼٝ ثٝ ىِيُ ٘شبيغ 

 (.21،22)ٔشفبٚر،ٔمبيٖٝ ىٍ ٦ٔبِٮبر ٔٚىُ  ٔي ثبٙي 

                             
8/5 

                                
4/5 

                        0/5 

Adseal 

                      

Sure 

 seal 
root 

Adseal 

                    

Sure 

 seal 
root 

Adseal 

                                  

Suresealroot 

70.55 66.40 66.56 19.16 44.21 08.95 

    Ad Seal رقت

    

Sure root seal P-Value 

0/5 2.11±2.22     2.05±2.20 2.555 

4/5 2.52±2.25 2.09±2.26 2.225 

8/5 2.54±2.25 2.52±2.25 2.955 
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ىٍ ٕٞٝ ٍلز ٞب كيبر ِّٕٛي   Adsealىٍ ٦ٔبِٮٝ كب١َ، ٕيَّ 

٘ٚبٖ ىاى وٝ ثيبٍَ٘  Sure-seal rootثيٚشَي ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ 

ٖ٘جز ثٝ  Sure-seal rootثيٚشَ ثٛىٖ ٕٕيز ِّٕٛي ٕيَّ 

ٍا اكشٕبلا  Adsealايٗ ٕيَّ ٔي ثبٙي. ٕٕيز ِّٕٛي وٕشَ 

ٔي سٛاٖ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٚػٛى وّٖيٓ فٖفبر ىٍ سَويت آٖ 

ىاٖ٘ز وٝ ٔي سٛا٘ي ىٍ افِاي٘ ٕبٌُبٍي ثبفشي ٘م٘ ىاٙشٝ 

(.23)ثبٙي
 

ثب سٛػٝ ثٝ ٦ٔبِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ، ُ٘يٜ ٔب٘يٖ ِّٕٛي ىٍ   

ُٔبٖ ىٍ ٔلي٤ ٞبي سبُٜ ثٝ  ٕيَّٞبي وّٖيٓ ٕيّيىبر ثٝ ٍَٔٚ

ثبلا وبٞ٘ ٔي يبثي وٝ ايٗ أَ ٘يِ ثٝ ىِيُ ٚػٛى  PH ىِيُ

ثبلا ثَاي  PH ٞييٍٚوٖيي وّٖيٓ ىٍ سَويت آٖ إز. اٌَؿٝ

ٔشبثِٛيٖٓ َّٕٛ ٚ ٔيِاٖ ُ٘يٜ ٔب٘يٖ ِّٕٟٛب ٢َٔ إز ، أب 

لّيبيي ثبلا ٔي سٛا٘ي ثب٭ض فٮبِيز ١ي ثبوشَيبيي ٚ  PHايٗ

ٚ فٮبِيز إشئٛولإشيه ٙٛى ٚاُ ٥َفي سٚىيُ ثبفز ٕوز 

٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز وٝ  ٕبٌُبٍي ٕيَّٞبي وّٖيٓ ٕيّيىبر 

َٔث٣ٛ  ثٝ آُاىٕبُي يٖٛ ٞبي وّٖيٓ ٚ سٚىيُ ٞييٍٚوٖي 

(24،25،14)آدبسبيز ٔي سٛا٘ي ثبٙي 
 

Hee-Jung  َىٍ ٦ٔبِٮٝ اي ٕٕيز  2004ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕب

 L929َٚثلإز ثَ ٍٚي َّٕٛ ٞبي فيج Adsealِّٕٛي ٕيَّ 

ٚ ٕيَّ ٞبي ثب  ZOEٍا ثب ٕيَّٞبٍُيٙي ٚ ٕيَّ ٞبيي  ثب ثئ

ثئ وّٖيٓ ٞييٍٚوٖبيي ٔمبيٖٝ وَى٘ي.  ٘شبيغ ٘ٚبٖ ىاى  وٝ 

Adseal  َّٞيؾ ٕٕيز ِّٕٛي ٘ٚبٖ ٘ياى ىٍكبِيىٝ ٕبيَ ٕي

وٝ ىٍ ٦ٔبِٮٝ كب١َ ٘يِ ثٝ ( 26) .ٞب ٕٕيز ِّٕٛي ا٘يوي ىاٙشٙي

ىيٍَ وٕشَ اُ  Adsealِّٕٛي  ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيييٓ وٝ ٕٕيز

 ٔي ثبٙي.

Razavian  ٍٕٞىبٍاٖ وٝ ٥ي ٦ٔبِٮٝ اي ٕٕيز ِّٕٛي ؿٟب ٚ

 Adseal ،tgsealer  ،AH26  ٚMTAي٫ٛ٘ ٕيَّ ىٍٔبٖ ٍيٚٝ 

Fillapex   ٍٖا ثَ ٍٚي َّٕٛ ٞبي فيجَٚثلإز ِظٝ اي اٖ٘ب

ٔمبيٖٝ وَى٘ي، ثٝ ٘شبيؼي ثَ هلاف ٦ٔبِٮٝ كب١َ ىٕز يبفشٙي 

 MTA Fillapex ٚAdsealوَى٘ي وٝ ٕيَّ ٞبي   ُيَا ٌِاٍٗ

ثٝ سَسيت ىاٍاي وٕشَيٗ ٚ ثيٚشَيٗ ٔيِاٖ ٕٕيز ِّٕٛي 

٭ّز اهشلاف ىٍ ٘شبيغ ٍا ٔي سٛاٖ ىٍ سفبٚر ٍىٜ   (27).ٖٞشٙي

 ٞبي ِّٕٛي ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ ػٖز ٚ ػٛ وَى

 AD seal  ٚSureىٍ ٦ٔبِٮٝ اي وٝ ثٍَٚي ٚاوٙ٘ ثبفشي ٕيَّ 

seal root ٚ٘ بٖ ىاىٜ ٙي وٝ ٕيَّ ا٘ؼبْ ٙيAD seal   دبٕن

ايؼبى وَى ِٚي  Sure seal rootاِشٟبثي وٕشَي ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ 

ٚ َٞىٚ   وبٞ٘  اِشٟبة ثب ٌٌٙز ُٔبٖ ىٍ َٞىٕٚيَّ ىييٜ ٙي

 (8) .ٕيَّ هبٝيز ٕبٌُبٍي ثبفشي ىاٙشٙي

ٚ ٕٞىبٍاٖ ثٝ ثٍَٕي ٕٕيز ٕيَّ  Binىٍ ٦ٔبِٮٝ اي وٝ  

يٖٝ ي آٖ ثب ٕيَّ ٍُيٙي    ٚ ٔمب MTA Fillapexَٕأيىي 

AH plus ،دَىاهشٙيcell viability  ٍا ىٍ ٕٞٝ 50ثبلاي %

٘ٚبٖ ىاى ىٍ كبِيىٝ ٕٕيز  MTA Fillapexي ٍلز ٞبي 

AH plus  ٗٚاثٖشٝ ثٝ ٍلز آٖ ثٛى ٚ ثٝ ٥ٍٛ وّي ثيٚشَي

ثٛى وٝ ايٗ ٘شبيغ ٞٓ  MTA Fillapexٕٕيز ِّٕٛي َٔث٣ٛ ثٝ 

ُ ٦ٔبِٮٝ كب١َ ثٛى وٝ ٕٕيز ٍإشب ثب ٘شبيغ ثٝ ىٕز آٔيٜ ا

 (.14)اُ ٕيَّ َٕأيىي ٔي ثبٙي ٍُيٙي وٕشَلجُ اُ ٕشيًٕٙيَّ 

  Mestieri   َّٕٚٞىبٍاٖ ىٍ ٦ٔبِٮٝ اي ٘ٚبٖ ىاى٘ي وٝ ٕي

ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ  1/4ٚ 1/2ىٍ ٍلز  MTA fillapexَٕأيىي 

( 28)ٕٕيز ثيٚشَي ىاٍى .AHPluseٍُيٙي 
 

ٚ ٍلز ٞبي  MTTسٖز أُِيشٟبي ٦ٔبِٮٝ كب١َ إشفبىٜ اُ 

ٔوشّف ثٛى ٚ اُ ٔليٚىيشٟبي ٦ٔبِٮٝ كب١َ، ٔليٚىيز ىٍ 

ٚػٛى ٦ٔبِٮبر لجّي ا٘ؼبْ ٙيٜ ثَ ٍٚي هٛاٛ  ايٗ ٕيَّٞب ثٛى 

 وٝ ٔمبيٖٝ ٘شبيغ ايٗ دْٚٞ٘ ثب ٕبيَ ٦ٔبِٮبر ٍا ىٙٛاٍ ٔيٕٙٛى 

 

 پيـٌْبدات:

ديٟٚٙبى  ٔيٍَىى ٕٕيز ِّٕٛي  ايٗ ٕيَّٞب ثب ٕبيَ ٍٟٚٙب  ٚ  

ٚي ٕبيَ ٍىٜ ٞبي ِّٕٛي ٚىٍ ُٔبٟ٘بي ٥ٛلا٘يشَي ٍٔٛى ثَ ٍ

 ثٍَٕي لَاٍ ٌيَى .

 

 AD Seal٘شبيغ ايٗ ٦ٔبِٮٝ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٕيَّ ًتيجِ گيشي :

 Sure sealىٍٕٞٝ ٍلز ٞب ٕٕيز وٕشَي ٖ٘جز ثٝ ٕيَّ  

root  .٘ٚبٖ ىاى 
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