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Abstract 
Background and aim: Over the years, improvments have been done to simplify clinical bonding 
procedure. One of these material is Transbond™ Plus Self Etching. The aim of this study was to evaluate 
the effect of saliva contamination and reusing Transbond™ Plus Self Etching Primer (SEP) on shear 
bond strength of orthodontic brackets.  
Materials and Methods: Fifty premolars divided into five groups of 10. Orthodontic brackets were 
bonded with Transbond XT adhesive (3M, Unitek) using the following treatment: Group1- Transbond™ 
Plus Self Etching Primer(SEP)/ Transbond XT adhesive/ Curing. Group2- Self-Etching Primer/ Curing/ 
Transbond XT adhesive / Curing. Group3- Self-Etching Primer/ Curing/ saliva contamination/ 
Transbond XT adhesive/ Curing. Group4- Self-Etching Primer/ Curing / saliva contamination/ Self-
Etching Primer/ Transbond XT adhesive/ Curing. Group5- Self-Etching Primer/ Curing/saliva 
contamination/ Self-Etching Primer/ Curing/ Transbond XT adhesive/ Curing. Samples were stored for 
24h in distilled water at 37 ˚C, then thermocycled for 1000 cycles (5-55˚C). Shear bond strength of each 
sample was obtained using a universal testing machine. Data were analyzed statistically. Using one way 
anaylisis & variance, Tukeey and Scheffe. 
Result: Clinically acceptable bond strength was in all groups. There was no statistically significant 
difference between the groups.  
Conclusion: Saliva contamination has no statistically significant effect on the shear bond strength of 
Self etching primer, however light curing of Self etching primer, before saliva contamination, increased 
the bond strength. 

Keywords: Shear Bond strength; Light curing; Orthodontic brackets; Saliva; Self-etching Primer 
 

 
 

*Corresponding Author:  dralitayebi@gmail.com 
J Res Dent Sci.2019;16(2):78-86. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jr

ds
.1

6.
2.

78
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
00

84
67

6.
13

98
.1

6.
2.

9.
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ds

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
04

 ]
 

                               1 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jrds.16.2.78
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20084676.1398.16.2.9.6
http://jrds.ir/article-1-1037-fa.html


  
  79   و همكاران رنوش فلاح زادهفدكتر 

 

  60/پياپي 1398  تابستان/ دوم/شماره  شانزدهممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره                
  

 

 

  
  خلاصه:

انجـام گرفتـه اسـت.      يك ـينيكل نگيبانـد   پروسه ليواد و روش ها به منظور تسهم نهيدر زم ياديز يها شرفتيتاكنون پ سابقه و هدف:
Transbond™ Plus Self Etching Primer سطح دندان بـا   ياثر آلودگ يبررس از اين مطالعه باشد. هدف يگروه مواد م نياز ا يكي

 يارتودنس ـ يبراكت ها يكام باند برشبر استح  Transbond™ Plus Self Etching Primerمتعاقب كاربرد  وريك يزمان يبزاق و توال
  باشد.  يم

 Transbond XT سـتم يتوسـط س  يفلز يشدند. براكت ها ميتقس ييتا 10گروه  5به  يدندان پرمولر سالم انسان 50و روش ها:  مواد

(3M, unitek1باند شـدند:   نايبه م ريز ي) مطابق گروه بند- Transbond™ Plus Self Etching Primer(SEP) (3M,Unitek) 

،Transbond XT(XT2 نگيوري) ، ك-SEP نـگ يوري، ك  ،XT  ،3 نـگ يوريك- SEP بـزاق ،   نـگ، يوري، كXT4 نـگ يوري، ك- SEP ،
بـه   ي. نمونه هـا پـس از نگهـدار   نگيوري، كXT،  نگيوري، كSEPبزاق ،  نگ،يوري، ك SEP -5 نگيوري، كSEP   ،XTبزاق، نگ،يوريك

ها توسط  گروه يشدند. استحكام باند برش كليترموسا درجه سانتي گراد) 5-55( كليس 1000به تعداد ساعت در آب مقطر،  24مدت 
universal testing machine طرفـه،   كي ـ انسيوار زيگروه ها با هم از آنال سهيمقا يقرار گرفت. برا يابيمورد ارزTukey وScheffe 

  )P>05/0( استفاده شد.
  ) P<05/0(در همه گروه ها قابل قبول بود درحالي كه تفاوت آماري معني داري بين گروه ها يافت نشد.استحكام باند برشي  :ها افتهي
 نـگ يورينـدارد امـا ك   سـتم يس ني ـباند شده بـا ا  يبراكت ها يبر استحكام باند برش يمعنادار يرآماريبا بزاق تأث يآلودگ: يريگ جهينت
  دهد. يم شيا افزااستحكام باند ر  با بزاق، يقبل از آلودگ مر،يپرا

   سلف اچ مريبزاق، پرا ،يبراكت ارتودنس نگ،يوريك تيلا ،ياستحكام باند برش: واژه ها ديكل
  

  مقدمه:
به  رويبه منظور اعمال ن يارتودنس يدرمان ها شيدايدر آغاز پ

روش  يبا معرف )1(شد. ياستفاده م يدندان از روش بندگذار
روش  يو متعاقب آن ارائه   Buonocore توسط نگياچ

 ستميبا استفاده از س نايبه م يارتودنس يت هابراك نگيباند
 Newman ها توسط نيرز تيو كامپوز نگيباند نگ،ياچ يها

  )2(شد. جاديا يدر ارتودنس يتحول شگرف
براكت ها به سطوح باكال دندان ها  ميمستق نگيباند يايمزا از
 صيتشخ افته،يارتقا  ييبايتوان به اتلاف وقت كمتر، ز يم

 سكير اطراف براكت ها، كاهش رد يدگيراحت تر پوس
 كيراحت تر پلاك و كاهش تحر نا،كنترليم ونيكاسيفيدكلس

  )4, 3(اشاره نمود. يلثه ا يبافت ها
 يبرا يا افتهي شيافزا سكيدر حفره دهان، ر يطور كل به

 يتواند اثرات مخرب يوجود دارد كه م يسطوح دندان يآلودگ
داشته باشد.  زين يارتودنس ياستحكام باند براكت ها يرو

 يكينيمراحل كل يآل در ط دهيا ونيزولاسيحفظ ا نيبنابرا
دشوار  يمرا نگيباند يها ستمياتصال براكت ها با استفاده از س

 نيتر جيبزاق را قات،ياست. براساس تحق تيو البته حائز اهم
  )5, 6(شناخته شده است. يكينيكل طيدر شرا يعامل آلودگ

با بزاق كاهش قابل  يد از آلودگبع افته،يمطالعات انجام  طبق
باند شده با روش ها  ياستحكام باند براكت ها زانيدر م يتوجه

  )3(و مواد مرسوم گزارش شده است.
 يم يينايبه سطوح م يارتودنس يباند براكت ها تيموفق عدم

  ) 3(درمان را كاهش دهد. تيفيو ك شيتواند طول درمان را افزا
مواد  ي نهيدر زم ياديز ياه شرفتيپ ر،ياخ يسال ها يط در

 دهيچيپ طيدر شرا نگيباند ي پروسه ليو روشها به منظور تسه
انجام گرفته در  ياز تلاش ها يكيصورت گرفته است.  ينيبال
بوده كه به  نگيباند يكاهش تعداد مراحل پروسه  نه،يزم نيا

شده اند كه   ائهبه بازار ار All-in-one موجب آن محصولات
مرحله خلاصه  كيرا در  نگيو باند نگيميپرا نگ،يمراحل اچ
 ™Transbond خانواده نياز محصولات ا يكي )7(كرده اند.

Plus Self Etching Primer  3شركتm ياست. الگو 
 نگيمواد، با اچ نيا نييپا pH ي جهيشده در نت جاديا نگياچ
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شده  دهيدآزمايشگاهي  طيكانونشنال متفاوت است اما در شرا
 ياندك ايهمچنان مشابه و  نا،يام باند آنها به ماست كه استحك

  )2(باشد. يكانونشنال م نگيكمتر از اچ
Transbond™ Plus Self Etching Primer  به صورت بسته

شود كه پس از  يبه بازار عرضه م ماريتك ب يليفو يها يبند
بر  بيترك ل،يو مخلوط كردن اجزاء موجود در فو يفعال ساز

 Transbond™ XT Light Cure .شود ياعمال م نايم يرو

Orthodontic Adhesive يكپسول ايو  يبه صورت سرنگ زين 
   )8(شود. يم رضهع
 Transbond™ Plus Self Etching Primer كه ييآنجا از

شود كه  يتصور م نگونهيباشد ا يم ليدروفيه ويادهز كي
قرار  يطيمح يها يرطوبت و آلودگ رياحتمالا كمتر تحت تاث

  )10, 9(.دريگ يم
را با  نگيو باند نگيميپرا نگ،يها مراحل اچ ويگروه از ادهز نيا
 يمراحل و زمان پروسه  جهينموده و در نت قيتلف گريكدي
تواند  يم يطيشرا نيرا كاهش داده اند. چن نگيباند ينيبال
كاهش  رامراحل كار  يدر ط يسطوح دندان يآلودگ سكير

،  All-in-one يها ويعامل فعال ادهز ،يدهد. به طور كل
مختلف  يشده با گروه ها زهيفانكشنال يلاتيمتاكر يمونومر ها

تواند بطور همزمان  يباشد كه م يم يآل ريو غ يآل يدياس
  )11(را انجام دهد. نگيو باند نگيميپرا نگ،ياعمال اچ
 Transbond™ Plus ياز مونومرها يبخش ييايميش ساختار

Self Etching Primer  ياست كه دارا كيفسفر ديمشابه اس 
 يهستند كه م ونيزاسيمريپل تيبا قابل يلاتيمتاكر يدو بازو

را  يجامد كسي) ماترونيزاسيمريتواند پس از سخت شدن(پل
   Transbond™ Plus به محض استفاده از )13(دهد. ليتشك

Self Etching Primer گروه فسفات  نا،يسطح م يبر رو
آزاد كرده  دروژنيه لاته،يرمتاك كيفسفر ديموجود در استر اس

. در شود يمنجر م دروژنيه يشده و به آزاد ساز زيدروليو ه
كربناته  تيآپات يدروكسياز ساختار ه ميكلس يطيشرا نيچن

 يينايسطوح م نگيمنجر به اچ قتيخارج شده و در حق
فسفاته باند  يبا گروه ها ميكلس يطيشرا ني. در چنشود يم

فقدان مرحله  ليكنند كه به دل يم جاديرا ا ييشده و نمك ها
 زهيمريدر درون شبكه پل نگيباند يها ستميس نيشستشو در ا

  )14( شود. يشونده مدفون م
ساخته شده  كيسرام ايفلز  ك،يها ممكن است از پلاست براكت

از براكت ها هستند كه  يتر جيانواع را يفلز يباشند. براكت ها
و خلوص بالا ساخته  تيفيبا درجه ك ليمعمولا از استنلس است

درمان  يآل برا دهيا نگيباند ستميس كي نيشوند. بنابرا يم
 يخصوصا فلزات سازگار دموا نيبا ا ديمعمول با كيارتودنت يها

سلف اچ  يها مريو پرا وهايادهز يدياس عتيداشته باشد. طب
  )15(باشد. يرا دارا م يا يژگيو نيچن
 يبا استحكام باند برشكه در ارتباط  يمتناقض جيتوجه به نتا با

  نگيباند يها ستميهنگام استفاده از س نايبراكت ها به م
 All-in-one در مطالعات مختلف  يكينيمختلف كل طيدر شرا

كه  يمحدود يها يابيارز نيو همچن )9, 16(گزارش شده است
بطور  ينيرز نگيو عامل لوت عامل باند نگيورياثر ك يبه بررس
بر  All-in-one ويادهز يها ستميرد سهمزمان و كارب ايمجزا و 

براكت  ياستحكام باند برش يسطوح آلوده شده با رطوبت رو
اثر  يمطالعه بررس نيپرداخته اند، هدف از ا يارتودنس يها

متعاقب كاربرد  وريك يزمان يسطح دندان  با بزاق و توال يآلودگ
Transbond™ Plus Self Etching Primer  بر استحكام

 كيبه  يابيبه منظور دست يارتودنس يبراكت ها يباند برش
 دهيچيپ طيدر شرا جينتا نيبه بهتر دنيرس يروش مناسب برا

  باشد.  يو زمان محدود م يآلودگ يبالا سكير رينظ
  

 
 مواد و روش ها:

توسط كميته اخلاق دانشـگاه   تجربي آزمايشگاهي اين مطالعه
علوم پزشكي قزوين بررسي گرديد و از لحاظ اخلاقي بلامـانع  

ــد ( ــي باش ــدان IR.QUMS.REC.1394.553 .(50م  دن
 6 حـداكثر  در ارتودنسي درمان جهت كه انساني، سالم پرمولر

 هـاي  دنـدان . شـد  آوري جمع بودند شده كشيده گذشته ماه
 اوليـه،  ضـايعات  ، پوسـيدگي  وجود عدم لحاظ از شده كشيده

ــي، ــالي پركردگ ــرك و آنوم ــا ت  تحــت استريوميكروســكوپ ب
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 از هـا  نمونـه  كردن تميز براي. شدند بررسي 10x بزرگنمايي
 جراحـي  تيـغ  و دستي قلم جرمگيري  از كلكلوس و نرم بافت

 عفـوني  ضـد  جهـت  هـا  دندان سپس. شد استفاده 12 شماره
. شـدند  نگهـداري  هفتـه  1 مدت به%  5/0 كلرآمين در كردن
و   مقطـر  آب درتا زمان مداخلـه   ها دندان ضدعفوني، از پس
  )3(.شدند نگهداري گراد سانتي درجه 4 دماي در
 سـخت  سريع كيور سلف آكريلي رزين در نحوي به دندان هر

 رزين در CEJ زير 2mm از آن ي ريشه كه شد مانت شونده
  . گرفت قرار آكريلي

 و سـورويور  ي تيغـه  با تماس در ها، دندان ليبيالي كانتورهاي
 سـطوح  سـپس . بـود  افقـي  پلـن  به عمود دندان، طولي محور
  Perfection Plus) پروفيلاكتيك هاي برس با ها دندان

Ltd, UK)  هندپيس در Low-speed ثانيـه  30 مدت به 
 گـروه  5 در تصـادفي  بطور ها دندان نهايت درو  )3(شدند تميز
   :شدند بندي طبقه زير شرح تايي به 10

 Transbond™ Plus با سطوح سازي آماده:  اول گروه

SEP، ادهزيو با ها براكت اتصال Transbond XT ، لايت 
مطابق بروشور شركت سازنده براي  ثانيه 6 مدت به كيورينگ

  ) ثانيه ديستال 3تانيه مزيال و  3(براكت هاي فلزي
 Transbond™ Plus با سطوح سازي آماده:  دوم گروه

SEP، با ها براكت اتصال، ثانيه 6 مدت به كيورينگ لايت 
XT Transbond ، ثانيه  6 مدت به كيورينگ لايت  
 Transbond™ Plus با سطوح سازي آماده:  سوم گروه

SEP، بزاق با آلودگي، ثانيه 6 مدت به كيورينگ لايت 
ميلي  02/0با استفاده از سرنگ انسولين ( به ميزان مصنوعي 

 5 مدت به هوا پوآر با كردن خشك،  ) ثانيه 10ليتر به مدت 
 كيورينگ لايت ،XT  Transbondبا ها براكت اتصال،  ثانيه

  ثانيه 6 مدت به
 Transbond™ Plus با سطوح سازي آماده:  چهارم گروه

SEP ،بزاق با آلودگي، ثانيه 6 مدت به كيورينگ لايت ،
 مجدد كاربرد، ثانيه 5 مدت به هوا پوآر با كردن خشك

Transbond™ Plus SEP ،با ها براكت اتصالXT  
Transbond، ثانيه 6 مدت به كيورينگ لايت  

 Transbond™ Plus بـا  سطوح سازي آماده:  پنجم گروه

SEP، بـزاق  بـا  آلـودگي ، ثانيـه  6 مـدت  بـه  كيورينگ لايت ،
 ™Transbond،  ثانيه 5 مدت به هوا پوآر با كردن خشك

Plus SEP ،براكت اتصال، يهثان 6 مدت به كيورينگ لايت   
  ثانيه 6 مدت به كيورينگ لايت ،XT  Transbondبا ها

 LED كيــور لايــت دســتگاه از اســتفاده بــا هــا نمونــه تمــام
(Coltolux LED; Coltene/Whaledent Inc., OH, 

USA) 500 حداقل شدت با mW/cm2  3(.شدند كيور(   
ــدت ــي ش ــتگاه خروج ــت دس ــور لاي ــي در كي ــه ط  ي چرخ

 ,Demetron, Kerr)ديجيتـال  راديـومتر  بـا  پليمريزاسيون

USA)  دنداني سطوح مركز روي بر ها براكت. شد مي چك 
ــال ــرار باك  Transbond™ Plus SEP. شــدند داده ق

(ESPE, 3M Unitek, Monrovia, USA) 3 مدت به 
 ثانيـه  5 مدت به و عمالا ها دندان باكال سطوح روي بر ثانيه

 استيل استنلس هاي براكت. شدند خشك هوا ملايم جريان با
ــولر ــا پرم  ,Slot 18% (American Orthodontic ب

Sheboygon, USA) كـه   شـدند  اسـتفاده  مطالعه اين در
 با ها براكت. بود mm2 10,5 براكت هر مقطع سطح ميانگين

Transbond XT حـور م بـر  عمـود  و باكـال  سطح مركز در 
 تطـابق  جهـت  و گرفتنـد  قرار  ها آن روي بر ها، دندان طولي
  گــيج بــا كــه گــرم 300 معــادل نيــروي از دنــدان بــا آنهــا

(Dentaurum, Ispringen,    Germany)گيري اندازه   
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 از شـده  سـاطع  مرئي نور با ها نمونه. گرديد استفاده شد، مي
 ;LED (Coltolux LED دســـــــــتگاه

Coltene/Whaledent Inc., OH, USA)   شـدت  بـا 
500  mw/cm2 3(.شدند كيور ديستال و مزيال سطوح از(   

 تركيبـات  و سازنده هاي شركت شده، برده كار به مواد تمامي
  . است شده آورده  آنها

 توسـط  ها گروه تمام در دندانها تمام براي باندينگ ي پروسه
  . گرفت انجام دندانپزشگ آموزش ديده يك

درجـه   37 مقطـر  آب در بانـدينگ  از پس دقيقه 30 ها نمونه
 پيرسـازي  و شـدند  نگهداري ساعت 24 مدت به سانتي گراد 

 انجـام ) C5-55°( سـيكل  1000 تعداد به ترموسايكل با آنها
 )3(.ثانيه براي هـر سـيكل)    30ثانيه با زمان توقف  20(گرفت

ــپس ــه س ــا نمون ــا ه ــتگاه ب  Universal Testing دس

Machine (Zwick test machine, Zwick GmbH 
& Co., Ulm, Germany) سرعت با برشي نيروي تحت   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
محل اعمال نيـرو در تمـامي    .گرفتند قرار دقيقه در ميليمتر1

   روي لبه اكلوزالي بيس براكت بود. 1نمونه ها مطابق شكل 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  : محل اعمال نيرو با دستگاه 1شكل 
Universal Testing Machine 

  

 و ثبـت  نيـوتن  بـه  هـا  براكـت  ردنك ـ دباند جهت لازم نيروي
MPa  ¼ = (شـدند  تبـديل  Pascal Mega بـه  سـپس 

N/mm2(.)3( اپراتـور  توسـط  برشـي  بانـد  اسـتحكام  ارزيابي 
  . گرفت انجام غيرمطلع

  
  
  

  مورد استفاده در مطالعه موادتركيبات  
 

  

Materials Basic composition 
 

Company Instruction Use 

Transbond Plus Self Etching 
Primer 
 

Primer: methacrylate, phosphoric acid 
esters, initiator, stabilizer. 
Bond: water, fluoride complexes, 
stabilizer.  
 

3M Unitek, Orthodontic Products 
Monrovia, Calif 
 

1) Isolation 
2) Prophy 
3) Press Transbond Plus Self Etching Primer 
foil 
4) Mixing 5s 
5) Micro brush apply- 
6) Rub for 3-5s 
7) Re-dip 
8) Rub for 3-5s 
9) Gentle air drying for 1-2s 
10)  Apply TransbondTM XT Light Cure 
Adhesive to brackets base 
11)  Bracket placement 
12)  Light curing 3s Mesial & 3s Distal for 
metal brackets 

TransbondTM XT Light Cure 
Adhesive 
 

Silane treated quartz: 70–80% Bisphenol 
A diglycidyl ether dimethacrylate (Bis-
GMA), Bisphenol A bis(2-hydroxyethyl 
ether) dimethacrylate (Bis-EMA),  Silane 
treated silica 
 

3M Unitek Orthodontic Products, 
Monrovia, Calif 
 

Artificial saliva Na+ (130.0mM), K+ (5.4mM), Ca2+ 
(1.8mM), Cl− (111.0mM), lactates 
(27.7mM). Osmolarity: 276.8mosm/L, 
pH: 6.0–7.5 
 

Self made  
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  اريآم آناليز
 Universal testing دسـتگاه  از آمـده  دسـت  به اطلاعات

machine افزار نرم از استفاده با SPSS (version 22.0, 

IBM, Chicago, IL. USA) گرفت قرار آناليز مورد.   
 ،طرفـه  يـك  واريـانس  آنـاليز  از هـم  بـا  ها گروه مقايسه براي

Tukeyو Scheffe آمـاري  معنـاداري  سـطح .  شـد  استفاده 
  . شد عريفت P>05/0 بصورت

  
  يافته ها:

 برشـي  بانـد  اسـتحكام  ي محـدوده  و معيار انحراف ،ميانگين 
  .است شده آورده 1 جدول و 2 شكل در ها گروه تمام

  
ه ها. دايره، داده هاي استحكام باند برشي در تمامي گرو - 2شكل

  پرت 
  

  مقايسه استحكام باند برشي در گروه هاي مورد بررسي -1جدول 
  

  م باندااستحك
 mean±SD P value  گروه ها

41/6±16/2   1گروه   

902/0  
32/7±63/2   2گروه   
27/7±3/3   3گروه   
25/7±44/2   4گروه   
12/7±42/2   5گروه   

  
  
  
  
  

 كمتـرين  كـه  شـد  مشـخص  آمـده  بدسـت  نتـايج  به توجه با
 و اول گــروه بــه مربــوط) Mpa41/6( برشــي بانــد اســتحكام
ــد اســتحكام بيشــترين ــوط برشــي بان ــه مرب ــروه ب ــنجم گ  پ

)Mpa39/7 (بود.  
  

ــاليز ــانس آن ــين را داري معنــي تفــاوت ) ANOVA( واري  ب
ــانگين ــتحكام ميـ ــد اسـ ــي بانـ ــروه برشـ ــا گـ ــان هـ  نشـ

  ) P.value>0.05.(نداد
 معنـي  تفـاوت  نيـز  Scheffe و Tukey هـاي  تست انجام با

.( اين دو آزمون مشخص مي  .نشد مشاهده ها گروه بين داري
ميانگين با يكديگر داراي اخـتلاف معنـي دار    2دام كند كه ك
 مي باشد.)

  
  

  بحث
 صفر ي فرضيه ،مطالعه اين در آمده دست به نتايج به توجه با

 بانـد  اسـتحكام  حاظل از معناداري اختلاف هيچ و شد پذيرفته
 Transbond™ Plus Self Etching از كه زماني، برشي

Primer و شـد  اسـتفاده  رطوبـت  بـا  آلودگي از پس "مجددا 
Transbond™ Plus Self Etching Primer و 

Transbond XT كيــور همزمــان يــا و جداگانــه بصــورت 
  .  نشد مشاهده در گروه هاي چهارم و پنجم)( شدند

 شـدن  دباند با مرتبط عوامل ترين رايج از يكي بزاق با آلودگي
 هــاي درمــان طــي در بانــد اســتحكام كــاهش و هــا براكــت

 بيمـار  و دندانپزشك براي اي عمده مشكل كه است ارتودنسي
 بررسـي  بـه  تجربـي،  ي مطالعـه  ايـن  در )6, 5(.آيد مي شمار به

Transbond™ Plus Self Etching Primer در 
 باند استحكام ميانگين گيري اندازه و مختلف كلينيكي شرايط
 ايـن  از هـدف . شـد  پرداختـه  شـرايط  اين از يك هر در برشي
بررسي اثر آلودگي سطح دندان  با بزاق و توالي زماني  مطالعه

ــاربرد    ــب ك ــور متعاق  Transbond™ Plus Selfكي

Etching Primer        بر اسـتحكام بانـد برشـي براكـت هـاي
  .بود ارتودنسي
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 باند استحكام حداقل كه اند داده نشان گذشته مطالعات نتايج
 )17( .اسـت  MPa 7.8–5.9 هـا  براكت كلينيكي قبول قابل

 براي كافي برشي باند استحكام حاضر، ي مطالعه نتايج مطابق
 Transbond™ Plus Self ي وسيله به كلينيكي شرايط

Etching Primer مـي  استحصـال  قابل مختلف شرايط در 
  )18(.باشد

 يـك  در خشـك  كاملا مينايي سطح به يابيدست كه اييجآن از
، در بيمـاران خواسـتار درمـان ارتودنسـي كـه      مرطوب محيط

 اكثريت آنها را بچه ها و بيماران كم سن تشكيل مـي دهدنـد  
 بسـيار  كلينيكـي  نظـر  نقطـه  از نتيجه اين است، دشوار بسيار
  .باشد مي اهميت حائز
 معنـادار  تفاوت فقدان رغم علي ،آمده دست به نتايج اساس بر
 گـروه  در برشـي  بانـد  اسـتحكام  ميـانگين  هـا،  گروه ميان در

 بـا  كـه  بـود  كمتـر  بـزاق  بـه  آلـوده  گروه با مقايسه در كنترل
 Paschos،)19( Vicente،)20( Zeppieri مطالعـــــــــــات

ــت )22(  Oztoparkو)21( ــت مطابق ــذف. داش ــه ح  ي مرحل
 ايـن  دهنـده  توضـيح  توانـد  مي پرايمر اعمال از بعد كيورينگ

 مـي  Sayinsu تحقيق و تحقيق اين به توجه با. باشد مسئله
 ™Transbond كيورينـگ  كـه  رسـيد  نتيجـه  اين به توان

Plus Self Etching Primer  از بزاق با آلودگي به نسبت 
 اثـر  توانـد  مـي  كـه  حـدي  تـا  است برخوردار بيشتري اهميت
 بهبـود  موجـب  كيورينـگ  )23(.دهـد  پوشش را بزاق با آلودگي

 از نـور  بـا  شونده فعال رزيني محصولات مكانيكي خصوصيات
 و شود مي باندينگ هاي سيستمساير  و اچ سلف پرايمر جمله

از طريـق ايجـاد رزيـن     مجموعـه را  كل گيرمي تواند  بنابراين
  )3(.دهد افزايش تگ هايي با تعداد و طول كافي

Bishara وقتـي  كـه  رسـيدند  نتيجـه  ايـن  به  همكارانش و 
 شـوند  مي كيور جداگانه طور به ادهزيو و اچينگ سلف مرپراي

 مـي  كيـور  همزمان بطور و مرحله يك در كه زماني به نسبت
 هـر  كـه  دهنـد  مـي  دست به بالاتر برشي باند استحكام شود،
 آمـاري  لحـاظ  از تفـاوت  ايـن نيـز   Bisharaدر مطالعه  چند
عـه  و نتـايج مطال  فوق ادعاي مويد تواند مي نبود اما دار معني

و بر نقش كيورينگ در بهبود ويژگي رزين تگ ها  باشد حاضر
  )24(.تاكيد كند

Sayinsu ـ شـان  مطالعـه  در نيـز  همكاران و   نتيجـه  ايـن  هب
 بـه  منجـر  آلـودگي  از قبـل  پرايمـر  نمـودن  كيور كه رسيدند
مطالعـه نيـز در   كه نتـايج ايـن   شود مي بالاتري باند استحكام

 بـه  كـه  داشتند عنوان ايشان .مي باشد ضرراستاي مطالعه حا
 اسـتحكام  روي آلودگي منفي اثرات رساندن حداقل به منظور

 ،كـاربرد  از بعـد  سـريعا  را پرايمـر  كلينيسـين  است بهتر ، باند
بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعـه، قبـل از    )23(.نمايد كيور

اينكه آلودگي با بزاق و يا خون سبب مسدود كـردن پروزيتـي   
منجـر بـه   ها در سطح مينا شوند، كيورينگ عامـل بانـدينگ،   

تشكيل رزين تگ هايي بـا تعـداد وطـول كـافي و در نتيجـه      
 در ارتباط با حساسيت كمتر )23(استحكام باند كافي مي گردد.

 يكي بزاق حضور به كانونشنال روش به نسبت اچ سلف پرايمر
 خاصــيت و آنهــا ســاختار در آب حضــور توانــد مــي دلايــل از

 هـاي  سيسـتم  از گـروه  ايـن  حقيقت در. باشد آنها هيدروفيل
 اچينـگ  آغـاز  اسيدي، هاي مونومر سازي فعال جهت ،ادهزيو

در  )25, 20(.دارنـد  نياز اب به نمك تشكيل و دنداني سوبستراي
 تخلخـل  بـزاق،  بـا  آلـودگي  هنگام معمولي روش درحالي كه 

 مقـدار  و شده پر بزاق توسط اچينگ، اسيد با شده ايجاد هاي
  كمتر رزين نفوذ نتيجه در و يافته كاهش سطحي انرژي
  ميكرومكانيكـال  گيـر  كـاهش  بـه  منجر امر اين كه شود، مي
  )23(.شود مي

ــق ــه طب ــتحكام Paschos مطالع ــد اس ــي بان  روش در برش
سيستم هاي سه مرحله اي اچينـگ، پرايمينـگ،    (كانونشنال
 در ميابد كاهش داري معني طور به بزاق، حضور در باندينگ)

 Transbond™ Plus سيسـتم  كاربرد هنگام در كه حالي

Self Etching Primer ، معنـي  تفـاوت  بـزاق  حضـور  در 
 )19(.شـود  نمـي  مشاهده بزاق با آلودگي ونبد شرايط با داري

Oztopark  و اچ ســلف پرايمــر هگـرو  دو ي مقايســه در نيـز 
 بـدون  و بـزاق  بـه  آلـوده  محيطي شرايط در ،كانونشنال روش

 روش در برشي باند استحكام كه رسيد نتيجه اين به آلودگي،
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نتايج اين )22(.دارد چشمگيري كاهش بزاق، حضور در معمولي
  مطالعات در تاييد نتايج مطالعه حاضر مي باشند.

 بـه  اچ سـلف  پرايمرهـاي  كمتر حساسيت دلايل از ديگر يكي
با توجـه بـه اينكـه     باشد؛ آنها تركيب به مربوط تواند مي بزاق

بزاق حاوي اجزاء آلي، آنـزيم هـاي مولكـولي و مـاكرومولكول     
گليكـوپروتئين  هاي آلي نظيرگليكوپروتئين ها مي باشد، اين 

ها بر روي ميناي آلـوده شـده بـا بـزاق تجمـع پيـدا كـرده و        
تشكيل پليكل مي دهند. اين لايه در طي پروسه ي بانـدينگ  
بــا مونــومر هــاي سيســتم ادهزيــو رقابــت كــرده و در مــورد  
ادهزيوهايي كه اتصال شيميايي ندارند ميتواند موجب كـاهش  

  )25(استحكام باند شود.
 Transbond™ Plus در موجود فسفريك اسيد استرهاي

Self Etching Primer  را آپاتيـت  هيدروكسـي  تنهـا  نـه 
 از شـيميايي  صـورت  بـه  توانـد  مـي  بلكه كند، مي دكلسيفيه

 متصل آپاتيت هيدروكسي به نامحلول هاي نمك ايجاد طريق
ــود ــال. ش ــيميايي اتص  Transbond™ Plus Self ش

Etching Primer تــا را رطوبــت بــه مقاومــت توانــد مــي 
  )22(.دهد توضيح حدودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مـي  كيورينـگ  كفايـت  عدم و سطحي آلودگي اينكه وجود با
 امـا  دهد، افزايش را ادهزيوي سيستم هر شكست ميزان تواند
 All in ادهزيوي هاي سيتم نظير تجاري محصولات از برخي

One  )ــن در ــه اي  Transbond™ Plus Self مطالع

Etching Primer (مقايسـه  در كمتري شدت با توانند مي 
 طبـق  بـر . بگيرنـد  قـرار  تـاثير  تحـت  معمولي هاي سيستم با

 تركيـب  ي نتيجـه  توانـد  مـي  مسـئله  ايـن  گذشـته  مطالعات
 ي پيچيــده شــرايط بــراي را آنهــا كــه باشــد آنهــا شــيميايي
 پـايين  سـنين  با بيماران در ها براكت باندينگ نظير كلينيكي

  .  سازد مي مناسب دارند دشواري ايزولاسيون كه
  
  

  گيري نتيجه
 ـ بـا  آلودگي  بـر  پرايمـر  اچينـگ  سـلف  مجـدد  كـاربرد  و زاقب

 داري معنـي  اثـر  ارتودنسـي  هـاي  براكت برشي باند استحكام
  .ندارد

 باعـث  بـزاق،  بـا  آلـودگي  از قبـل  اچ سـلف  پرايمـر  كيورينگ
  .شود مي ارتودنسي هاي براكت برشي باند استحكام افزايش
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