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Abstract 

Background and Aim: Since some sealants can  control cariogenic microorganisms, therefore the 
evaluation of antibacterial  effect of different sealants are the subject of this study. 
Materials and Methods: in this experimental study,  the plates were divided into 5 groups.Group I 
control:two plates including Blood Agar with Mutans Streptococcus (SM) & the other MRS with 
Lactobacillus Acidophilus (LA).Group II:6 plates Blood Agar culture with two wells and inoculation of 
SM with addition of two fissure sealants; Clinpro 3M with fluoride &flowable composite 3M without 
fluoride.In group III all the steps were the same as group IIexcept that in which fissure sealants used 
were  Conseal F with flouride& Eco-s without fluoride.In groups IV & V all the steps were the same as 
groups II & III respectively except that MRS culture media with inoculation of Lactobacillus 
Acidophilus was used.The diameter of the growth inhibition halo (zone of inhibition) was measured 
using calipers. The experiment was repeated for three consecutive days with 26 plates  and the results 
were recorded every 48 hours.The data were analyzed using Two-way ANOVA 
Results: The diameter of growth inhibition halo for Clinpro 3M in the medium where Streptococcus 
mutans was cultured was 27/29+ 3/59mm&where Lactobacillus Acidophilus was cultured was 12/37+ 
1/46mm which differed from other three materials significantly. (p<0.000) 
Conclution: It seems, Clinpro 3M had the most inhibitory effect on Streptococcus mutans and , 
Lactobacillus acidophilus  growth. 
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  خلاصه:
 يلنتهاياثر س يجهت بررس قيتحق نيلذا ا ند،يترل نمازا را كن يدگيپوس يها سميارگان تواننديها ملنتياز  س يبرخ :سابقه و هدف

  زا انجام گرفت. يدگيپوس يهايمختلف بر رشد باكتر
كشت بلاد  طيمح تيند. گروه اول شامل دو پلشد ميگروه تقس 5به  شيمورد آزما يها تيپل يتجرب قيتحق نيدر ا وروش ها: مواد

بلادآگار  تيپل 6به عنوان گروه كنترل ، گروه دوم شامل  لوسيدوفياس لوسيلاكتوباس يحاو MRSاسترپتوكك موتانس و  يآگار حاو
 ديفلورا يحاو لنتيس شوريها و اضافه كردن ف تيپل ياسترپتوكك موتانس بر رو ييايباكتر ونيسوسپانس حيدو چاهك و تلق هيكه با تعب

Clinpro 3M ديبدون فلورا لنتيس شوريو ف composite flowable 3M، نيمراحل مانند گروه دوم انجام با ا هيدر گروه سوم كل 
 هياستفاده ودرگروه چهارم و پنجم كل Eco-s    ديابدون فلور لنتيس شوريو ف Conseal F ديفلورا يحاو لنتيس شوريتفاوت كه از ف

استفاده  لوسيدوفياس لوسيلاكتوباس يحاوMRSكشت  طيتفاوت كه از مح نيمانند گروه دوم و سوم انجام گرفت با ا بيرتمراحل به ت
ساعت  48ج آن هر بار بعد از يتكرار و نتا تيپل 26هر روز با  سيكول لهيبه وس يرشد در سه روز متوال يقطر هاله مهار يريشد. اندازه گ

  استفاده شد. زيآنال يبرا Two- way ANOVA آماره. از ديثبت گرد
 37/12 ±46/1 و 29/27±59/3 بيبه ترت لياسترپتوكك موتانس و لاكتوباس يبرا Clinpro 3M رشد يقطرهاله مهار ها:افتهي

  P) >000/0( ي نشان داد.دار يمعنتفاوت  گريكه نسبت به سه ماده د متربوديلمي
بر رشد باكتري هاي استرپتوكوك موتانس و لاكتوباسيلوس  را  ياثر مهار نيشتريبClinpro 3M رسد كه ي: به نظر ميريگ جهينت

  .دارداسيدوفيلوس 
  Clinpro Sealant، لوسي،استرپتوكك موتانس،لاكتو باسلنتيس شوريف ، عوامل ضد باكتريايي :هاكليد واژه

  
  مقدمه:

مستعد  شترينسبت به سطوح صاف هشت برابر ب ارهايو ش تيپ
تعداد سطح اكلوزال اس )1(هستند. يدگيتوسعه پوس يبرا

سبب استفاده روز افزون از  يدندان يدگيبه پوس يدائم يمولرها
 لنتيبه س دياضافه كردن فلورا )2(.ها شده است لنتيس شوريف

كه  افتهي نيو بر اساس ا شيسال پ 20در حدود  ينيرز يها
 دياطراف مواد آزاد كننده فلورا هيثانو يدگيوقوع و شدت پوس

 )3(.در نظر گرفته شد ابدي يكاهش م يقدام يها ميدر ترم
در  ديآزاد كننده فلورا لنتيگزارش شده است استفاده از س

درصد  60برابر  بايتقر يكاهش يمعمول يها لنتيبا س سهيمقا
طبق  )4(.دهد يم هيوثان يها يدگيپوس ليتشك زانيدر م
و  تيدر پ شتريب يدگياز علل پوس يكيصورت گرفته  قاتيتحق
 نيدر ا ديكمتر از فلورا يت سطوح صاف،بهره وربه نسب ارهايش

 حيصح صينشان داده شده كه تشخ )4(.باشد يسطوح م
درصد موارد  42تنها در  اريو ش تيها در سطوح پ يدگيپوس

كه از نظر  يعاتياز ضا درصد 48تا  20تواند رخ دهد و تنها  يم
 )4(.شوند يداده م صيشده تشخ ريعاجشان درگ يكيستولوژيه

به صورت  نكهيها قبل از ا يدگيجا كه ممكن است پوساز آن 
مدت قابل  يداده شوند برا صيتشخ كيوگرافيو راد يكينيكل

ممكن  لنتيوجود داشته باشند س كيستولوژياز نظر ه يتوجه
قرار  يكينياز نظر كل يدگياز پوس يرسطح عا كي ياست بر رو

 يينايم يدگينمودن پوس ليدر واقع منجر به س يداده شود ول
 نيشود ا ارهايو ش تيزا در داخل پ يدگيپوس يها سميو ارگان

 ختهيعمل كنندگان برانگ نيرا در ب ياديز اريبس يمسئله نگران
 يمانع نيو همچن لنتياست و منجر به استفاده محدود از س

در  لنتياستفاده از س هيبر پا يريشگيپ يتحقق برنامه ها يبرا
  )4،5(كرده است. جاديمدارس ا

مانده و توسط  يباق عاتيضا نيكه در ا ييها يشت باكترسرنو 
اگر  طيشرا نيشوند مهم است. در ا يم ليس لنتيشورسيمواد ف

 جاديداشته باشند همراه با ا ييايضدباكتر تيها خاص لنتيس
دندان  طيو مح ارهايموجود در ش يها يباكتر نيب يكيزيسد ف

 تيفيك از كاهش ياز عوارض ناش يريشگيپ يتوانند برا يم
 )6(.ارزشمند باشند يدگيو دندان و شروع پوس لنتيتطابق س
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 ديبدون فلورا ينيرز يها لنتيدر مورد اثر س يمتعدد قاتيتحق
ها و تعداد دندان يارهايموجود در ش يدگيبر پوس

در مورد  ياندك قاتياما تحق )4( ها صورت گرفته سميكروارگانيم
 يها يرشد باكتر زانيدار بر م ديفلورا يها لنتيس شورياثر ف
 ليمثل استرپتوكوك موتانس و لاكتوباس يدهان يزا يدگيپوس
مطالعات نشان داده اند  يبعض )7(.انجام شده است لوسيدوفياس
بدون  يها لنتيبا س سهيدر مقا ديآزاد كننده فلورا يها لنتيس

، اما )8،2(.ندارند ييايضدباكتر تيدر خاص يتفاوت ديفلورا
 ديفلورا يها لنتيس شوريدهد كه ف يم نشان گريمطالعات د

 لنتيبا س سهيدر مقا شتريب ييايضدباكتر تيخاص يدار دارا
 نيتناقض در ب نيا نيهمچن )6(.باشند يم ديبدون فلورا يها
متفاوت  بيدار مختلف با ترك ديفلورا يها لنتيس شوريف

 يررسبا موضوع ب قيتحق نيلذا ا )9 ،2( وجود دارد. زين ديفلورا
 يهايبر مهار رشد باكتر لنتيشورسيچهار نوع ف ريتاث

 لوسيدوفياس لوسياسترپتوكك موتانس و لاكتو باس
دانشگاه علوم  يدانشكده دندانپزشك يولوژيكروبيم شگاهيدرآزما
  تهران انجام گرفت. يآزاد اسلام يپزشك

  

 مواد و روش ها:
كور انجام  هيسو كيو  تجربي و آزمايشگاهيش به رو قيتحق

در هر گروه  يريدرنظر گرفته شد و نمونه گ تيپل 78شد تعداد 
 با كد مطالعه اين  ساده انجام گرفت. يبه صورت انتخاب تصادف

مورد  در دانشكده دندانپزشكي آزاد اسلامي ثبت شده و 258
استرپتوكك موتانس  سميكروارگانيم  تائيد قرار گرفت.

 لوسيو لاكتو باس ppcc  )1682 پي(سروت
 هيهرفرنس ت شگاهياز آزما ppcc) 1693 پي(سروتلوسيدوفياس

 24ها در  يكشت تازه باكتر هيشد. در مرحله اول بعد از ته
شد.در  هيمك فارلند ته 5/0قبل از هر كدام غلظت  ساعت

چاهك ها و  جاديهركدام از گروه ها به جز گروه كنترل بعد از ا
شده و  هيدر چاهك ها تعب لنتيشورسيها مواد ف يباكتر حيتلق

ها به  تيشدند سپس پل زهيمريپل وريك تيتوسط دستگاه لا
 لهيسشده و قطر هاله رشد به و ونيساعت انكوباس 48مدت 

ها و  تيپل يآماده ساز، شد. در مرحله بعد يرياندازه گ سيكول
شامل دو  گروه اولگروه صورت گرفت.  5آنها به  يبند ميتقس

استرپتوكك موتانس و  يكشت بلاد آگار حاو طيمح يكي تيپل
 ي)حاورانيدارواش ا يپانساخت كم MRS كشت طيمح يگريد

مك فارلند  5/0بود كه از غلظت  لوسيدوفياس لوسيلاكتوباس
ها  تيپل يبر رو يك ميلي ليتر ها حدود يشده از باكتر هيته
 گراديدرجه سانت 37 يساعت در دما 48و به مدت  حيتلق

گروه به عنوان گروه كنترل در نظر  نيشدند. ا ونيانكوباس
 گرفته شد . 

ها دو  تيكه در هر كدام از پل بلادآگار تيپل 6شامل  گروه دوم
 ليپاستور استر پتيمتر توسط پ يليمچاهك به قطر شش 

از  يك ميلي ليتر مك فارلند حدود 5/0و از غلظت  جاديا
 كنواختياسترپتوكك موتانس به طور  ييايباكتر ونيسوسپانس

شد بعد از آن با استفاده از سمپلر و سر  حيها تلق تيپل يبر رو
 يحاو لنتيس شورياز ف تريكروليم يس رمقدا ليسمپلر استر

بدون  لنتيس شوريو ف Clinpro 3M(ESPE/USA) ديفلورا
به  composite flowable 3M (3M  ,ESPE/USA) ديفلورا
و سپس با  ديشده اضافه گرد هيتعب ياز چاهك ها كيهر

  DEMETRONوريك تياستفاده از دستگاه لا
 (Kerr/Itally)(LED يخروج باmw/cm2 1000   20 مدتبه 

   تيلا ،ستگاهاز د متر يك ميلي و بافاصله هيثان
  )2، 8، 9، 10(شد. وريك

مراحل مانند گروه  هيبلاد آگار و كل تيپل 6شامل  سوم گروه
 لنتيس شوريگروه از ف نيتفاوت كه در ا نيدوم انجام شد با ا

 شوريو ف Conseal F(SDI,AUSTRALIE) ديفلورا يحاو
ده استفاEco-s(KorreaVericom)  ديبدون فلورا لنتيس

  .ديگرد
 هيو كل MRS كشت طيمح يحاو تيپل 6شامل  مچهار گروه

گروه  نيتفاوت كه در ا نيمراحل مانند گروه دوم انجام شد با ا
  .دياستفاده گرد لوسيدوفياس لوسيلاكتوباس ياز باكتر

 هيوبق MRS كشت طيمح يحاو تيپل 6شامل  پنجم گروه
ها به مدت  تيسپس پل . مراحل مانند گروه سوم انجام گرفت

 ينگهدار درجه سانتي گراد 37 يانكوباتور در دماساعت در  48
رشد در اطراف هر چاهك  يساعت قطر هاله مهار 48و بعد از 

و  يرياندازه گ درصد 01/0با دقت  تاليجيد سيتوسط كول
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هر  يدر سه روز متوال شيآزما نيشد. ا انيمتر ب يليبرحسب م
ثبت ساعت  48از  دآن هربار بع جيتكرار و نتا تيپل 26روز با 
گروه  5متر  در هر  يليرشدبر حسب م يهاله مهار زانيشد. م

قرار گرفت  يمورد قضاوت آمارtwo way ANOVA با آزمون 
بر  لنتيس شورياثر نوع ف يبررس يبرا post hocو از  آزمون 

  ها استفاده شد. يهر كدام از باكتر يرو
  يافته ها: 

هركدام حاوي دو نوع فيشور سيلنت  ،پليت 78 تحقيق  بر روي
از چهار گروه مختلف فيشور سيلنت  انجام گرفت.  ميزان قطر 
هاله رشد هر يك از اين باكتري ها به تفكيك نوع فيشور 

وقتي فيشور  سيلنت در جدول ارائه  و نشان مي دهد كه
استفاده شد، هاله رشد  Clinpro3Mسيلنت آزاد كننده فلورايد 

 29/27 ± 59/3روه باكتري استرپتوكك موتانس برابر با در گ
نسبت به گروه هاي ديگر ANOVA بود كه بر اساس آزمون 

) اما در سه نوع ماده ديگر به دليل p>000/0معني دار بود (
رشد در محيط دو نوع باكتري نتايج  عدم تشكيل هاله مهار

يكسان و از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد. 
)9/0<P)( 1جدول(  

بررسي قطر هاله مهاري رشد استرپتوكك موتانس و  - 1جدول 
  لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به تفكيك چهار گروه 

  بر حسب ميلي متر
  قطر هاله مهاري

  
  بر حسب ميلي متر

 استرپتوكك موتانس

mean±SD  

 لاكتوباسيلوس
 اسيدوفيلوس 

mean±SD  

P-Value 
  

فيشورسيلنت آزاد كننده 
  يدفلورا

Clinpro 3M 

59/3±29/27 46/1±37/12 
0001/0  

  فيشورسيلنت بدون فلورايد
Composite flowable 

3M 

0± 0 0±0 
 -----  

فيشورسيلنت آزاد كننده 
  فلورايد

Conseal F 

0± 0 0±0 
 -----  

  فيشورسيلنت بدون فلورايد
Eco-s(vericom)  

0± 0 0±0  -----  

Control 
  

0± 0 0±0 
 -----  

p-value 
  

0001/0 0001/0 

براي باكتري لاكتوباسيل ميزان هاله مهاري رشد فيشور سيلنت 
بود  37/12 ±46/1برابر با  Clinpro 3Mآزاد كننده فلورايد 

ولي در سه نوع ماده ديگر هاله مهاري رشد وجود نداشت و اين 
  )P> 000/0( .مقدار در گروه اول معني دار بود

بر روي  Clinpro 3Mرايد ماده فيشور سيلنت آزاد كننده فلو
استرپتوكك موتانس نسبت به لاكتوباسيل موثرتر بود قطر هاله 
مهاري رشداين ماده در محيط كشت استرپتوكك موتانس 

 نسبت به لاكتوباسيلوس بالاتر بود و اين تفاوت از لحاظ آماري 

  ) 1(جدول  )P>001/0معني دار بود (
  :بحث

، Clinpro 3Mتحقيق نشان داد كه از بين چهار نوع ماده 
Conseal F ،Eco-s ،Composite flowable تنها ،

Clinpro 3Mانس و بر روي دو نوع باكتري استرپتوكك موت
لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس توانست هاله مهاري رشد تشكيل 
دهد و  همچنين اين ماده بر روي استرپتوكك موتانس نسبت 

  به لاكتوباسيلوس موثرتر بود.
اثر ضدباكتريايي فيشور سيلنت هابر روي اي، در مطالعه

هدف اين مطالعه ارزيابي  شد. استرپتوكك موتانس بررسي
 حاوي فيلر Beautiful sealantسيلنت  ويژگي ضدباكتريايي

SPRG   و فيشور سيلنت فلورايد دارClinpro 3M و فيشور
براي تعيين مهار رشد باكتري  conciseسيلنت بدون فلورايد 

در  Clinpro 3Mدر محيط كشت و بيوفيلم بود. سيلنت
 Beautiful sealantو  Conciseمقايسه با سيلنت هاي 

و تشكيل  CFUsي در تعداد باعث كاهش رشد قابل توجه
   )11(.بيوفيلم شدكه با نتايج تحقيق حاضرمشابه مي باشد

haghgooدو نوع فيشور سيلنت فلورايد دار ، و همكاران
Clinpro 3M و بدون فلورايدConcise  را بر روي ميزان رشد

سه نوع ميكروارگانيسم شامل استرپتوكك موتانس و 
سانگويس بررسي كردند استرپتوكك ساليواريوس و استرپتوكك 

 Clinproدر اين مطالعه نيز از تست انتشاري آگار استفاده شد. 

3M  بر روي استرپتوكك سانگويس و ساليواريوس موثر گزارش
شد اما تاثير معني دار بر روي رشد استرپتوكك موتانس نداشت 
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در اين مطالعه توانست تاثير معني  Clinpro 3M. همچنين 
رشد استرپتوكك موتانس نشان دهد كه  داري در جلوگيري از
مي تواند ناشي از تفاوت در تعداد اخير تفاوت آن با مطالعه 

نمونه هاي مورد بررسي، سروتيپ باكتري هاي مورد بررسي و 
  .اختلاف در محيط كشت باشد

Menon  و همكاران ، اثرضدباكتريايي دو نوع فيشور سيلنت
يك فيشور و  Helioseal Fو  Teethmate-Fفلوريده 

را بر روي باكتري هاي  Heliosealسيلنت بدون فلورايد 
استرپتوكوك موتانس و لاكتوباسيل اسيدوفيلوس بررسي كردند 
در اين مطالعه نيز از روش انتشار در آگار استفاده شد و 

Teethmate-F  تنها سيلنتي بود كه نواحي مهار رشد در
سيلنت  مقابل هر دو باكتري را نشان داد و دو فيشور

HeliosealوHelioseal- F هيچ ناحيه مهاري نشان  
  )2(ندادند.  

ميزان آزادسازي فلورايد به وسيله سيلنت ي ديگري، در مطالعه
هاي مختلف را بررسي كردند كه نتيجه نشان داد كه 

Teethmate-F  آزاد سازي فلورايد بيشتري در مقايسه با
Helioseal.وسيله در مطالعه مشابه به  )12(داردLoyala  و

تنها ماده اي بود كه فعاليت آنتي  Teethmate-F، نهمكارا
باكتريايي در مقابل چندين نوع استرپتوكك موتانس و 

در مطالعه حاضر نيز  )13(.استرپتوكك ساليواريوس را نشان داد
كه يك فيشور سيلنت آزاد كننده  Conseal Fفيشور سيلنت 

ري رشد در اطراف دو نوع فلورايد مي باشد نتوانست هاله مها
باكتري تشكيل دهد كه به علت روش اضافه كردن  يون فلورايد 

است كه به  conseal FوHelioseal Fبه فيشور سيلنت 
صورت يك نمك فلوريده محلول اضافه مي شود و بعد از اينكه 
سيلنت بر روي دندان به كار رفت نمك حل شده و يون فلورايد 

و  Teethmate-Fه در فيشور سيلنت آزاد مي شود ، در حاليك
Clinpro 3M  يون فلورايد به صورت شيميايي به رزين اضافه

مي شود و آزاد سازي فلورايد به وسيله مكانيسم انتشار كه در 
آن آنيون ها از مايعات دهاني به محل ها ي شارژ منتشر و با 

   )2،14(.فلورايد مبادله مي شوند

ومر آنتي باكتريال را بر روي اثر يك مون اي ديگردر مطالعه
فعاليت آنتي باكتريال فيشور سيلنت بررسي كردند هدف اين 

 MAE-DB  ،Eco-Sمطالعه ارزيابي اثر مهاري سيلنت حاوي 
سيلنت حاوي  Clinpro3Mو MAE-DBرزين سيلنت فاقد

فلورايد در برابر رشد باكتري موتانس مي باشد. سيلنت كيور 
ه قابل توجهي در رشد اثر ممانعت كنندMAE-DBشده 

موتانس داشت در حاليكه بقيه اثر آنتي باكتريال مشخصي 
فعاليت باكتريوسيدال  Clinpro 3Mنداشتند همچنين 

مشخصي نشان نداد كه به علت آزاد سازي مقدار كم فلورايد از 
اين در حالي است كه در مطالعه  )15(.سيلنت كيور شده است

توانست هاله  Clinpro 3Mحاضر فيشورسيلنت فلورايددار 
  مهاري رشد قابل توجهي نشان دهد . 

ShanmugaavelAk  1و همكاران ، تاثير كلرهگزيدين %
اضافه شده در فعاليت آنتي باكتريال و ويژگي مكانيكي گلاس 
آينومر و سيلنت رزيني را بررسي كردند .گزارش شده است كه 

لاس و گ Clinpro 3M% كلرهگزيدين به رزين 1اضافه كردن 
باعث فعاليت آنتي باكتريال كافي مي  Fuji VIIآينومر معمولي 

). در 1شود بدون اينكه در ويژگي مكانيكي تداخلي ايجاد كند(
در  Clinpro 3Mو گروه رزيني  Fuji VIIمعمولي  GIگروه 

روز صفر فعاليت آنتي باكتريال مشاهده شد كه مطابق با تحقيق 
   ).1(حاضر مي باشد 

ويژگي ضدباكتريايي سطحي  2010در سال  ايدر مطالعه
 Ultraseal XTسيلنت هاي فلورايد دار با بيس رزيني 

Clinpro3M , Embrace  روي دو نوع باكتري استرپتوكك
موتانس و لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس را بررسي كردند مطالعه 
به روش ديسك آگار ديفيوژن (ديسك كاغذي و ديسك 

لانكتونيك انجام گرفت. در روش مينايي) و روش مهاري رشد پ
ديسك آگار ديفيوژن بر  اساس نواحي انتشاري مهاري 

Clinpro 3M  از دو محصول ديگر نسبت به لاكتوباسيل
بر روي استرپتوكوك موتانس نسبت به  Embraceموثرتر بود. 

فعاليت انتشاري مشخصي  Ultrasealلاكتوباسيل موثرتر بود. 
به طور معني داري  Clinpro 3M.در مطالعه حاضر )14(نداشت 

بر روي استرپتوكك موتانس نسبت به لاكتوباسيل موثر بود و 
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تفاوت نشان مي دهد كه Supawadeeنتيجه آن با مطالعه 
علت آن مي تواند ناشي از تفاوت در سروتيپ باكتري، روش 
ديسك آگار ديفيوژن (آماده سازي مواد در ديسك هاي كاغذي 

ا در محيط كشت) و تفاوت در غلظت و سپس قرار دادن آن ه
  ) و محيط كشت باشد. 1/0ميكروليتر از غلظت  200باكتري (

Shlomo Matalon  و همكاران  ، مطالعه اي براي بررسي اثر
سه نوع فيشور سيلنت فلورايد دار با بيس رزيني كامپوزيت 

و يك  Conseal Fو  Ultraseal ،Helioseal -Fشامل 
با  Dyract sealامپومري به نام فيشور سيلنت با بيس ك

) و تست تماس ADTاستفاده از دو روش آگارديفيوژن (
) انجام دادند. نتايج نشان داد همه مواد درجات DCTمستقيم (

 Dyractمتفاوت از فعاليت ضدباكتريايي را دارا مي باشند. 

seal  با بيس كامپومري حداكثر پتانسيل ضدباكتريايي را نشان
نتوانست هاله مهاري  Conseal Fلعه حاضر نيز در مطا) 9(داد

، نيز  Menonتشكيل دهد. در مطالعه  ADTرشد در روش 
نتوانست هاله مهاري  Helioseal-Fفيشور سيلنت فلورايد دار 

تشكيل دهد.تركيبات سازنده مواد مورد  ADTرشد در روش 
 Aكه فاقد Conseal Fبررسي در اين تحقيق به جز 

Bisphenol و حاويEster methacrylate  است از نظر
و  Bisphenol Aبيس رزيني تقريبا مشابه به نظر مي رسد (

و Glycidylemethacrylateتركيبات متفاوت 
TEGDMA ماده فلورايد دار به كار رفته در .(ConsealF 

 Clinpro 3Mو در فيشور سيلنت  NAFتركيب غير آلي 
مي باشد كه  tetrabutylammoniumtetrafluoroborateآلي  تركيب

به نظر مي رسد ماده آلي فلورايد دار ذكر شده مسئول اصلي اثر 
به عبارت . است Clinpro 3Mضدباكتريايي فيشور سيلنت 

ديگر اين فرضيه كه فرمولاسيون ماده فيشور سيلنت به 
خصوص نوع فلورايد آن بر روي ميزان آزادسازي فلورايد و در 

موثر است مي تواند تقويت  نتيجه بر ميزان انتشار در آگار
.اين مسئله مي تواند توضيح دهنده اين حقيقت باشد  )2(گردد

 eltyleneكه علاوه بر فقدان فلورايد در اين مواد، مونومرهاي 

glycol  پليمريزه نشده كه از رزين هاي كامپوزيت آزاد مي

شوند اثرات افزايش دهنده ي رشد بر روي باكتري هاي 
 ) 2(پوسيدگي زا دارند

نتايج هاله مهاري در مطالعات مختلف قابل مقايسه نمي باشند 
چرا كه از قطرهاي متفاوت نمونه هاي مواد مورد آزمون، غلظت 
هاي متفاوت باكتري هاي كشت داده شده و از روش هاي 
مختلف اندازه گيري اثر ضدباكتريايي استفاده شده است. در 

ريايي مواد ترميمي در اكثر مطالعاتي كه ارزيابي فعاليت ضدباكت
) به ADTمحيط آزمايشگاهي انجام شده از تست آگارديفيوژن (

عنوان روش استاندارد علي رغم محدوديت هاي شناخته شده 
مانند محدوديت در اندازه گيري فعاليت مواد و مشكلاتي در 
كنترل شماري از متغيرها از قبيل سايز و تعداد نمونه هاي هر 

ر، شرايط نگهداري پليت هاي آگار، ارتباط پليت، ويسكوزيته آگا
ناكافي بين نمونه ها و آگار مجاور و زمان و مكان انكوباسيون، 
استفاده شده است. اين تست اساسا بر اساس اندازه گيري 
فعاليت اجزايي است كه محلول بوده و قابليت انتشار به محيط 

ر ماده براي ه ADT آبكي اطراف را دارند، بنابراين استفاده از
ترميمي دنداني كه براي آن حلاليت پايين يك شرط اصلي 

با در نظر گرفتن اين محدوديت  )9(است به نظر ناكافي مي رسد
ها در اين مطالعه از تست انتشاري محيط آگار استفاده شد زيرا 
اجازه ارزيابي هر دو حالت جامد و مايع مواد را مي دهد به 

بليت انجام سريع تر با دامنه علاوه داراي قيمت ارزان تر و قا
همچنين تلاش شد از مواد متنوع از  )16(.وسيع نمونه مي باشد

لحاظ نوع برند و محتواي فلورايد و پرمصرف در بازار داخلي با 
نسبت به مقالات ذكر شده  ADTتعداد نمونه بيشتر در روش 

استفاده شود. روش ارزيابي به كار گرفته شده در اين تحقيق 
عمومي در مورد اثرات ضدميكروبي مواد دنداني است  يك ايده

با اين وجود برخي محدوديت ها همان طور كه گفته شد وجود 
دارد كه مهمترين آن انتشار وابسته به حلاليت در چربي عناصر 
تشكيل دهنده مواد دنداني در محيط كشت آگار است. بنابراين 

اني وابسته مي اثر مواد دنداني در اين روش به تركيب ماده دند
بر اين اساس آزمايشات ديگر جهت تعيين فعاليت ) 10(باشد

  ضدميكروبي تركيبات مواد مورد نياز است. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jr

ds
.1

5.
4.

21
1 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
00

84
67

6.
13

97
.1

5.
4.

7.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ds

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
17

 ]
 

                               6 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jrds.15.4.211
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20084676.1397.15.4.7.1
https://jrds.ir/article-1-984-en.html


  
  217   و همكاران  مريم مرادي دهنويدكتر  

  58/پياپي 1397  زمستان/چهارم/شماره  پانزدهممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره                
  

 

 

پيشنهاد مي شود كه همزمان با بررسي اثر ضدباكتريايي مواد، 
ميزان آزادسازي فلورايد از هر يك از مواد مورد آزمايش نيز 

  بررسي شود و نتايج با هم مقايسه گردد. 
  

  نتيجه گيري: 
بيشترين اثر مهاري را بر دو  Clinpro 3Mبه نظر مي رسد كه 

 .باكتري استرپتوكك موتانس و لاكتوباسيل داشته باشد
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